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#odnoceni vybranjch viastnost tenkovrstvych
pastovitych omitek

Viastnost T | coamee | extroGioon active|  exarocioan " i ey
Prodysnost Khkhkhk [ hkhkhkhk|hkkhkkk| *hkk | kkkk * %
Vodoodpudivost Kk hkhk [ hkkhkkhk|khkhkkhkhk|kkhkkk| Kkx * % *
B oremim | Kk ok |k ek dok | ok kK * * Kk * %k %k * * *
perpienti L khkkkk| khkhkhk | dkk |khkkkk| Kk |kkkkk
Prutnost Kk hkhkk| khkkhk | khkkk [hhkhkhkk| Kk |kkkkxk
Bk cs | casoe | Moo | mimocdsty | cgnsae | IO | s
Zimni Gprava ANO NE NE ANO NE ANO

Doporucujeme nejdfive precist slovni popis vybrangch viastnosti

Udaje v tabulce jsou zjednodusengm hodnocenim viastnos-
ti téchto materialy, které vychazi z nejnovejSich poznatkd
a zkuSenosti z praxe.

Vybrat si urcity typ tenkovrstvé omitky pro konec¢nou povrcho-
vou Upravu fasady neni vubec jednoduché. Zpravidla nelze vy-
birat jen podle jedné viastnosti a posoudit Vliv vice viastnostt
najednou neni snadné. Tato tabulka a také nasledujict popis uve-
dengch vlastnosti chce byt uzite€ngm pomocnikem predevsim
pro laickou verejnost, proto neuvadi zadné hodnoty. Jejich po-
souzenT totiz vyzaduje mnohdy velmi hluboké technické znalosti.
Ze stejného duvodu nejsou Vv textu pouzivany odborné terminy,
ale naopak jsou pouzita odpovidajici zjednodusent. Pro hodnoce-
ni je pouzita varianta poctu bodd (hvézdicek), kdy jejich pocet je
v rozsahu 1-5. Jedna hvézdi¢ka znameng, ze posuzovana viast-

nost je zakladni, prfesto vyhovujicl. P&t hvézdi¢ek znamend, ze
vlastnost je na maximalni dosazitelné Urovni.
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Slovni popis vybranjch
viastnost

Prodysnost (vy3si prodysnost = vice hvézdicek)

— je to mimo jiné schopnost konstrukce propoustét vodni pary
v piipadég, Ze jsou pro to vhodné podminky (rozdily ¢astecngch
tlak® vodnich par ve vnitfnim a vn&jsim prostiedi). Tato viastnost
povrchovgch Uprav je dulezitd predevsim, pokud je treba pres
povrchovou Upravu (nebo i cely zateplovaci systém) odvadét
vihkost samotné konstrukce. Pro odvedeni vodnich par z vnitni-
ho prostredT je tfeba zvolit jing 0G&iNNg zpUsob (zatim nejcasteji
v&trani). V pfipadé pouZitl povrchové Upravy na vn&jsi tepelné
izolagni kompozitni systém (ETICS) je uZite¢né pouZit omitku
s vgbornou prodysnosti, pokud je izolantem mineralni vata ¢i po-
lystyren Clima.

Vsechny typy tenkovrstvgch omitek weberpas maji dostatec-
nou prodysnost pro pouzitl jak na tradi¢né provadéné fasady
béZnygch stavebnich konstrukci, tak také pro pouziti na zakladni
vrstvy zateplovacich systemu se vdemi bézngmi typy izolanty
(ETICS).

Vodoodpudivost (vy3si vodoodpudivost = vice hv&zdicek)

— zjednodusené opacnd viastnost nasakavosti, tato viastnost
omitky castec¢né popisuje schopnost nepropoustét vodu pres
omitku do podkladuy, ale predevsim jde o schopnost nechavat
vodu co nejméné ulpivat na povrchu omitky. Viditelné se na-
priklad projevi na rychlosti osychani povrchu omitky po desti,
pro uzivatele je ale prinosem spiSe vétsT odolnost proti uspinént
a pripadné snadnéjsi ¢istént fasady.

Pfirozena odolnost proti mikroorganizmdm (vy3si  odol-
nost = vice hvézdicek) Prirozenou odolnost maji predevim omit-
ky weberpas aquaBalace a omitky na bazi vodniho skla.

U materialt na bazi akrylatovgch i silikonovgch disperzi je treba
tuto mirné snizenou vlastni schopnost podporit prisadou bio-
cidnich prostredku. Tenkovrstvé omitky a natéry weber na bazi
téchto disperzi obsahuji vzdy tyto prisady. Jelikoz ovsem po-
stupem casu dochazi napriklad k zapraseni povrchu omitky
a snizent 0¢innosti biocidnich prostredky, je mozné, ze v prostre-
di s vyss§im vgskytem mikroorganizmt v okolnim prostredi fa-
sady, bude vhodné provadét obcasnou Udrzbu povrchu fasady.
Vice o této problematice se doctete v kapitole Mikroorganismy
na fasadach.

Citlivost na podminky pfi provadéni (mensT citlivost = vice hvéz-
di¢ek) — jedna se o vlastnost omitky reagovat nezadoucim zpU-
sobem na pripadné krajni teplotni, vihkostni a jiné podminky pfi
realizaci tenkovrstvgch omitek. Jelikoz se fasady realizuji po ce-
lou stavebni sezonu, je pocasi pfi jejich provadéni vzdy trochu
jiné. Je tfeba si uvédomit, Ze jednotlivé vlivy pusobici soucas-
n& se mohou navzajem jesté posilovat (napiiklad vyssi teplota
a soucasné vyhraty podklad od slune¢niho zareni, jindy naopak
nizka teplota a sou&asna vysoka vihkost v mlzném oparu). Proto

je vhodné pri téchto podminkach zvolit méné citlivg material.

Pruznost (V&tST pruznost = vice hvézditek) — jedna se o schop-
nost omitek nevytvaret mikrotrhlinky v pripadé zvgseného na-
mahani, predevsim se jednd o teplotni namahani zakladnich

vrstev vngjsich tepelné izola&nich kompozitnich systému (ETICS).

Barevna $kala weber color line od . 2013 — pro nasledujici ob-
dobT jsme vytvorili zcela novou pestrou a moderni skalu barey,
kter@ obsahuje nejnovéjsi barevné trendy i nejzddangjsi odstiny
dneska. Celd barevna skala je fazena prehledné podle barevného
spektra a je ur€ena pro vSechny typy omitek. Odstiny s ozna-
¢enim exclusive Ize vyrabét pouze ve vybrangch typech omi-
tek z duvodu nutnosti pouzitl typt a mnozstvi pigmenty, které
nenfvhodné pouZivat v kombinaci s pojivovou slozkou materialu.
Mineralni omitka se vyrabi pouze v bilé barve.

Zimni Oprava — Pro Upravu omitek urychlovac¢em jsou vhodnéjsi
omitky s mensT citlivosti na krajni, predevsim teplotni podminky
ofi provadéni. Vzdy je treba dodrzet minimalni teplotu prfi rea-
lizaci, ndzev Urychlova¢ vsak napovidd, ze prisada je schopna
urychlit vytvorent pojivového filmu v materialu tak, aby byl mate-
rial schopen po urgité dobé odolavat nizsi teploté, nez je pozado-
vana pro realizaci. Prestoze tato Uprava muze pomoci realizovat
omitky i pfi krajnich teplotnich podminkach, proti jingm viivom,
jako je tfeba pusobeni desté na povrch nevyzralé omitky, tyto
omitky ochranit nedokaze.

Tato Uprava nesnizuje vgsledné viastnosti pouzitého materialu.
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Mikroorganismy na fasadach

Se stale castéjSim zateplovanim objektd vne&jsSimi kontaktnimi
kompozitnimi systémy (ETICS) vzrista i procento objekty, které
jsou na povrchu postupem ¢asu napadeny fasami a jingmi
mikroorganismy. Takto zasazené povrchy nejsou znehodnoceny
funkéné ani materidlové, ale predevsim esteticky. Naprava
do puvodniho stavu je pomérné drahd a technologicky naroc¢na.
Nejc¢astéji se musi fasy odstranit a povrch fasddy opatrit novgm
natérem. Pro rust fas a plisnije v prvnifadé potreba voda. Destova
voda sama o sobé neni dostate¢ngm a pravidelngm zdrojem
Zivin pro mikroorganismy. Hlavnim a trvalgm zdrojem je voda
zkondenzovana na povrchu zateplengch systému v nocnich
hodinach, kdy dochazi za urtitgch podminek (teplotnich,
vihkostnich a polohovgch) k podchlazeni povrchu.

Fasadni omitky a natéry jsou diky své poloze na vnegjsi strané
fasadniho souvrstvi nejvice vystaveny pUsobeni mikrobidlniho
znecisténi, které se ve v(gsledku muUze projevit viditelngm
rUstem plisni a fas. PUsobeni slunce, vétru a vody fasddé boj
s mikrobialnim znecisténim dale znesnadnuje.

Obecné Ize rici, ze fasadni systémy svou odolnost vi¢i mikro-
organizmUm bud:

maji - z hlediska sloZeni obsahuji malo Zivin pro rust mikroor-
ganizmt nebo obsahuji kombinaci komponent (omitky weberpas
aquaBalance, extraClean active), kterd znemozfuje rost mikroor-
ganizmu, pripadné jsou samodistict

nebo ji ziskaji - dodate¢ngm pridanim latek, které znemozniuji
rust mikroorganizmy - tzv. biocidu.

Materidly s obsahem organickgch pojiv, jsou svou povahou malo
odolné vudi rustu plisni. Aby se zajistila jejich ochrana, tak se
do nich obvykle pFidavaji biocidy, které rUst mikroorganizmu
na néjakg cas znemozni. V néktergch produktech Weber je
¢ast organického pojiva nahrazena pojivem silikatovgm nebo
silikonovgm, proto jsou takové materidly vUOCi rustu plisnt
prirozené odolné&jsi.

Ma-li material samodistici schopnost, napr. obsahuje silikon,
ktergm ziskava hydrofobni charakter, tak je to dalsi viastnost
zajistujici prirozenou odolnost proti mikrobialnimu  znecistént,
protoze pro spory plisni a fas je obtizn&jsi se na povrchu takového
materialu udrzet, resp. zUstat tam dost dlouho na to aby zarostly.
Témito vlastnostmi disponuji omitky weberpas extraClean,
weberpas silikon a weberpas aquaBalance a weberpas
extraClean active.

Omitkou, ktera vyuziva obé zminéné metody zajistujict prirozenou
odolnost materidlu je omitka weberpas extraClean. Navic jesté
obsahuje biocid pro ochranu filmu, takze ma i rezervu na likvidaci
mikroorganizmu, které pripadné prekonaly prvni dvé ochranné
bariéry.
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Unikatnim zastupcem kategorie pfirozené odolngch materiald
je omitka weberpas aquaBalance, kterd je omitkou posledni
generace. Diky své inteligentni recepture je schopna regulovat
vihkost na svém povrchu. Na omitce nezustava voda v kapalné
formé dostate¢né dlouho pro vytvoreni podminek pro rUst fas
a jingch mikroorganismu. Na takovém povrchu potom nemaj
fasy ani plisné prostredi ke svému rustu.

Omitka weberpas extraClean active opird svoji resistenci vuci
fasam o silikdtovou matrici a tzv. fotokatalyticky efekt.

Z principu fungovani pfirozené ochrany ale vyplgva, Ze tyto
materialy nejsou schopny zabezpedit, Z2e plisné nebo Fasy
nevyrostou na $piné (prach, pyl atd.), ktera na nich ulpéla.

Neékteré produkty jsou proto navic chra@nény pridavkem biocidy,
kterg je v urcCité mife rozpustng ve vodé a proto muze byt
transportovan i do znecisténi na povrchu fasddy a chranit i tento.
Z jejich rozpustnosti nicméné vyplgva i to, ze vyplavovanim se
biocid ztraci a je ho tak k dispozici ¢im dal méné pro ochranu
materialu a také to, Ze se biocid vyplavuje do Zivotniho prostredi.

Diky tomu, Ze se Weber pohybuje na $pici ochrany fasad
pred rUstem plisni a fas. Vyuziva nejnovejsSich poznatkd
a pouziva nejnovéjsich biocidu ve formé& pomalu rozpustngch
kapsli s dlouhodobgm 0Ocinkem. Omitky Weber nemusi byt
znageny vétou R52/53: Skodlivg pro vodni organismy, mize
vyvolat dlouhodobé nepriznivé Géinky ve vodnim prostredi.
pPro zachovani vzhledu a prodlouzeni Zivotnosti fasady
doporucujeme provadét vhodnou 0drzbu, zejména pravidelné
odstranovant necistot.

Jak uZ je patrné z predesléno, ochrana zaloZzend pouze na pri-
tomnosti biocidu neni neomezena.

Délka pusobeni aktivnich slozek je zavisla jednak na jejich
pocate¢nim mnozstvi v systému a ddle také na mnoZstvi
dedtovgch srazek (biocidy jsou postupné vymgvany vodou)
nebo intenzité mikrobialntho znedisténi (v silném znelisténi se
biocid rychleji spotiebuje). Proto tato ochrana nikdy neni trvala
a nelze ani presné frict, jak dlouho budou biocidy v konkrétni
lokalité 0cinné a jak dlouho tedy budou poskytovat ochranu.
Weber se snazi na zakladé opakovangch laboratornich testy,
dlouhodobgch testy v redlngch podminkach a dlouhodobé
statistiky odolnosti materiald v redlngch podminkach vzdy najit
takové mnozstvi a kombinaci Ocinngch latek, které zaruci co

nejdelsi a nejkomplexnéjsi ochranu fasadnich produktu.

Pri volbé typu pastovité omitky by méla bgt brana v Ovahu
i poloha objekty, zejména skute¢nosti, kde hrozi zvgsené riziko
v{skytu mikroorganismyU na fasadé, napr. vihkd mista, blizkost
lesa a poli, vyssi prasnost apod.



tenkovrstva omitka weberpas neon,
fasadni natér weberton neon,
sparovaci hmota webercolor neon

= v

tmu rozzari fasGda domu
koupelnu v@m prosviti
sparovaci hmota
pUsobiva barevna reseni
viditelna ve tmé
Povrchy pokryté weber NEON
se nabijeji sluneénim zarenim,

ve tmé emituji absorbovanou
energii a vytvari zarici efekt.

Svételng efekt mUze byt v barvé

zelené, modré a tyrkysové modré
(aqua blue).

WHITE-GREEN WHITE-BLUE WHITE-AQUABLUE
limited edition

CHYSTAME NA LETOSNI SEZONU

Weber
Neon

Zarici rada
Weber NEON

Rozsvitte noc Vasi fasadou
nebo Vasi koupelnou

)
NeoN

Glowing
facade paint
‘weberton
NEON
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Prace a poEasi

VLIV TEPLOTY A POCASI NA PROVADENI FASADY DOMU

akrylatové
a silikonové
materidly

°C -

krajni teplota pro aplikaci
zkracuje se doba schnuti
zvysuje se riziko nespravného
strukturovani omitek,
napojovani omitek i natéro

25— |-

teplotni rozmezi vhodné
pro aplikaci

Prodluzuje se doba schnuti.
Riziko poskozeni destém
i po delsi dobé po aplikaci.

nejnizsi teplota vhodna
pro aplikaci a zrani materiald
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silikatové - skladovani véech
a silikonsilikatové tekutgch materials,
materialy i pri dopravé

krajni teplota pro skladovani

krajni teplota pro aplikaci
zkracuje se doba schnuti
zvysuje se riziko nespravného
strukturovani omitek,
napojovani omitek i natéro

teplotni rozmezi vhodné
pro skladovani

teplotni rozmezi vhodné
pro aplikaci

pozor pri souc¢asné vysoké
vihkosti (mlha, drobng dést)
nejnizsi teplota vhodna
pro aplikaci a zrani materialo
nejnizsi teplota
pro skladovani



Prace a poEasi

VUV POCASI A METEOROLOGICKYCH JEVU NA PROVADENI FASADY DOMU

Po dobu realizace
i zrani omitky
pro vSechny typy

pfimé sluneéni svétlo

vitr

vysoka vihkost, mlhy,
mirng dést

- prehratg podklad

- zhor$ena viditelnost
pro strukturovani

- stiny po leseni
rychlé zasychani

« rychlejsi
a nepravidelné
zavadnuti a zasychani
omitky, riziko se
zvySuje s nepravidelné
napenetrovangm
podkladem

« vlhkost podkladu
i vzduchu zasadné
prodluzuje dobu
schnuti omitek i natéro

+ nespravné vytvorenda
struktura predevsim

v rizikovgch mistech
(nerovnosti, pifechody
pater, leSent)

- viditelné stopy
napojovanit

- barevné stiny
po konstrukci leSeni

+ nespravneé vytvorena
struktura predevsim
Vv rizikovgch mistech
(nerovnosti, pfechody
pater, leeni)

v extrémnich
pripadech
az odstinové rozdilné
mapy na povrchu
omitky po zaschnuti

- v prfipadech déle
pusobici vysoké
vlhkosti (pfedevsim
mlhy) az odstinové
rozdilné mapy
na povrchu omitky
po zaschnuti

- stopy stékajici vody
po zaschnuti

- vyplaveni slozek
omitky

- poskozeni struktury

jak se chranit

- pracovat tzv.
»Za sluncem”
po dostate¢ném
zchladnuti podkladu
— pri opa¢ném postupu
muUze primé slunecni
svétlo pozdéji ovlivnit
jiz realizovanou
schnouci omitku

- zakrgvani konstrukce
leSeni plachtou
(pozor na prehfaty
vzduch pod plachtou)

- proti vétrnému pocasi
se |ze chranit jen
omezené — zakrgvanim
konstrukce leseni
plachtou
(pozor na statiku leent)

- proti drobnému desti
je mozné zakrgt
konstrukci lesenit
plachtou

- proti déle pUsobici
vysokeé vlhkosti nelze,
je vhodné volit méné
citlivé materialy
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Udriba, Cisténi fasad

a vnejich tepelne
izolacnich kompozitnich
systéemil weber therm

UDRZBA FASAD A ZATEPLENI DOMU

Udrzba spociva predevdim v pravidelngch kontrolach
prirozeného starnuti fasady. DUlezitou podminkou je,

aby vnéjsi souvrstvi fasady bylo vodotésné v plose, ale

i v mistech napojeni na konstrukce zabudované do fasady
jako jsou vgplné otvory, parapetni plechy, oplechovani
atiky, kotvy zabradli, kotvy pro destové svody, kotvy

pro konstrukce antén a jiné.

DuUlezité je provadét ve spravny okamzik odpovidajict
0drzbu. Jde o cisténi fasddy od necistot, rfas a plisn,
provadeént udrzovacich a ochranngch natéru, opravy
drobngch poskozeni a poruch, pripadné feseni celoplosné
sanace. Necistoty na fasédé v podobé prachovygch castic
vytvari v kombinaci s vihkosti vgbornou zivnou pudu pro
bujeni mikroorganismuU. Mohou téz vgrazné omezit funkci
biotické ochrany omitky.

Vzhledem k ruzngm vn&jsim vlivom a typUum prostredi
doporucujeme omyti fasaddy tlakovou vodou s fasadnim
Cisticim prostfedkem, popr. aplikaci odstranovace fas, mechu
a liejnikl v periodé 2-5 let podle znedistént.
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Popis situace
— plocha je napadena mikroorganizmy
(zeleng az $edozeleny odstin)

UDRZBA CISTENIM

Pri zaSpinéni ploch je mozno provadet Cistént teplou
tlakovou vodou, pfipadné za pouziti fasadniho Eistictho
prostfedku (E709). VV pifpadé biotického napadent
doporucujeme pred cisténim tlakovou vodou napadené
plochy o$etfit odstrafiovacern ras, mechu a liSejniko
(V003). Pouziti odstrarovace je tFeba provadét v souladu
s postupem doporuc¢engm v technickém listu vgrobku.
Cist&ni zadpinénych ploch je nutno provadét v priznivgch
klimatickgch podminkach.

Obecné plati Ze, minimalnT teplota okolniho vzduchu

a povrchu fasad pfi provadént ¢isténi musi bgt +5°C.
Nastavent tlaku a teploty vody musi bgt v souladu s typem
pouzité povrchové Upravy, aby nedoslo k jejimu porusent.
Rovnéz zavisi na zaspinéni povrchové Upravy. Teplota
Cistictho roztoku nesmi byt vyssi nez +40°C, tlak Cisticiho
roztoku nesmi prekrocit 100 bary, aby nedoslo k poskozent

povrchu.

UDRZBA OCHRANNYM NATEREM

Ochrannyg natér doporucujeme provadét po maximalni
dobeé 15-25 let od nanesent povrchové Upravy, dojde tim
ke zvgseni odolnosti povrchu fasady.

Natéry se provadeji podle podminek uvedenych

v technickém listu daného materialu na predem ocisteny

a odmastény podklad. Ochranny natér musi svgm

slozenim odpovidat slozeni pUvodni povrchové Upravy. Pro
pouzitT jingch natéru je nutna konzultace s technickgm
pracovnikem firmy Weber.

Natér je mozno provadét i v pripadé pozadavku zmény
barevnosti objektu za stejngch podminek jako u ochranného
natéru.



Fasadni povrchové Upravy weber
(tenkovrstvé pastovité omitky

a natéry) jsou proti napadent
mikroorganizmy bud' prirozené
odolné z hlediska svého slozen,
nebo je jejich odolnost zajisténa
pridavkem latek znemozfujicich
rUst mikroorganizmU — tzv. biocidu.
Unikatni prirozenou ochranou jsou
také jedinecné ,weber technologie”,
které vyuZivaji nejnoveéjsi omitky
weberpas aquaBalance.

Pravidelna 0drzba a myti povrchu
fasady je jednou z moznosti jak
podporit odolnost povrchu proti
napadeni mikroorganizmy.

| pfes maximalni snahu pouzivat
pouze chranéné povrchové Upravy
muze dochazet v prubéhu zivotnosti
povrchovgch Uprav k napadeni ploch
fasad mikroorganizmy.

Mikroorganizmy se ovsem vyskytuji
na i na fadé dalsich povrchy
souvisejicich s fasadou nebo
stfechou budowvy jako jsou napriklad
ruzné obklady, stresni krytiny,
plastové zastreseni a podobné.
Mikroorganizmim se neubrant

ani tradi¢ni fasada se Skrabanou
,brizolitovou omitkou”.

Nejdfive doporucujeme na malé
plose vyzkouset vhodng pomer
-3 | fedeni odstrafiovade fas, mechy
| a lisejnikd. Pokud by na bioticke

~ napadeni ned¢inkoval fedény
roztok odstrafiovace, pouzije se
odstrafovac koncentrovany.

Odstrafiovaé fas, mech a liSejnikd
je mozno aplikovat stétkou nebo
valeckem - zvIiasté na malé plochy
a plochy s jemnéjsi az hladkou
strukturou...

..a strkanim na véechny typy ploch,
ale zvlasté na hrubozrnné struktury.
PouZivejte vhodné ochranné pracovni
pomucky!

Nechte 30 minut pusobit.

Po 30 minutdach osetrené plochy
dukladné omuyjte tlakovou vodou
(smé&rem shora dolu),

pripadné i s pridavkem
weberfasadniho &isticiho prostredku.

Penetrace se provadi na vyschlou
fasadu vodou rfedéngm silikonovgm
podkladnim natérem weberpodkiad
silikon zpravidla 1 den pfedem.

Pokud je povrch fasady celistvg bez
trhlin, pouZijte natér weberton bio,
kterg se provadi ve dvou vrstvach

s prestavkou minimalné 12 hodin.
Pokud je povrch fasady poruseng
vlasovgmi trhlinami do $ifky 0,5 mm
pouzijte natér weberton elastik.
Provadi se ve dvou vrstvach

s prestavkou minimalné 12 hodin.
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Cisti¢ Odstranovaé

- ) weberfasadni Cistici prostiedek - - odstranovac fas, mechu a lisejnikd
— ogst\ o_ozw\ starou fosoij_u, e o%etfuje napadené omitky,
_,,_ = oripravi podklad pro dalsi ro—— L. P .
= = - ho = B odstrani nezadouci mikroorganizmy,
*"',..I _-_l vpravu povrehy "",—.I _-_l jednoduché zpracovani
] ==
Str. 204 Str 200
- - ~ - - - ~
Podkladni nater Fasadni nater

weberpodklad silikon

sjednocuje a snizuje
savost podkladu, zvysuje
pridrznost povrchovgch

weberton elastik

elasticky fasadni natér se
zvgSenou odolnosti proti

fasadni natér se zvgsenou
odolnosti proti fasam

L PV a plisnim fasam
Uprav, snizuje riziko barev-
ngch odchylek nasledné
povrchové Upravy
Str. 179 Str. 175

Str. 189
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Jak chranit omi+k1
proti graffiti?

MOZNOSTI ANTIGRAFFITI

Preventivni ochranng natér weberantigraffiti nateér umoznuje
mnohondasobné odstranént graffiti z jednoho mista bez nutnosti
obnovovani natéru.

Bez této preventivni ochrany neni mozné odstranit graffiti z fasadnich
barev a strukturovangch omitek bez jejich poskozeni.

Z povrchu chranéngch pripravkem
weberantigraffiti natér je mozno
odstranovat graffiti zhotovené spreji
a barvami..

.. a takeé fixy.

Z chranéngch ploch je mozno graffiti
odstranit noveé az 100krat.
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Weber prinasi jednodussi aplikaci
preventivniho natéru a vgrazné snazsi
odstranéni graffiti pouze éistou vodou.

PROVADENI OCHRANNEHO NATERU

Preventivni antigraffiti natér se nanasi na suchy vyzralg podklad pfi
teploté +5°C az +25°C. Natér je nutné nanést v rovnomeérné vrstvé, nesmi
se objevit nenatfenad mista ani mista s prebytkem natéru.

Natér musi bgt proveden
rovnomeérneé v celé plose, nesmi
zUstat nenatrend mista. Pokud si
nejsme jisti, ze je natér proveden
rovnomeérné v celé plose, nebo
Vv pfipadé hrubgch a savgch
podklady provedeme jesté jednu
vrstvu natéru.

Weberantigraffiti natér dukladné
promichejte, aby vznikla homogenni
smeés a nechte 5 minut ustat.

Po 24 hodinach od aplikace
weberantigraffiti podkladu naneste

2 vrstvy viastniho weberantigraffiti
natéru. Druhou vrstvu nanasejte az
prvni vrstva uschne (cca. po 4 hod.
dle klimatickgch podminek).

Celg povrch musi byt osetren
rovnomérné, nesmi se objevit
nenatiend mista ani mista

s pfebytkem natéru. I[dedlnim
feSenim aplikace jsou dva
pracovnici — prvni nanasi valeckem
natér na fasaddu a druhg roztira bez
namacéeni stejngm typem valecku
naneseny natér do rovnomeérné
vrstvy. Doporucujeme pouzivat
valecky Sife 200 mm s viasem

18 mm, které se pouzivaji pro natér
hrubgch povrchd. HornT hranu nateru
je v kazdém pripadé nutné ukondit
do predem nalepené pasky (pasku
ihned po 1. vrstvé odstranite a peclivé
rozetrete natér, kterg se pod ni
dostal). PouZivejte valeéek nasazeng
na teleskopické tyéi — umozni Vam
|épe tladit do valeéku a tim lépe
rozetfit nanesenou vrstvu.



Vlastnosti

1. Permanentni ochrana proti graffiti
- odstranéni graffiti z jednoho mista bez obnovovani natéru

2. Vytvari povrchovy film, je na natfeném povrchu videt

3. Aplika¢ni teplota +5°C az +25°C

4.Nanasi se 1 pripadné 2 vrstvy zdkladniho natéru a nasledujici den
2 vrstvy viastniho antigraffiti natéru

5.Nateéry musi bgt nanesené rovnomeéerné na celou plochu, nesmi bgt

nenatrend mista

Nasledna graffiti Ize odstranit pouze vodou!
AZ 100krat z jednoho mista bez nutnosti obnovovani ochranného natéru
(zalezT na hrubosti povrchu a tloustce naneseného ochranného filmu).

1) HLADKE POVRCHY

postrikejte graffiti vodou a vihkgm
hadrem nebo houbou jej odstrante.
Proces odstrafiovani Ize urychlit
pouzitim jemného cistidla (tekutgm
mydlem nebo pripravkem na myti
nadobi).

2) HRUBE A POREZNI POVCHY
Pomoct mékkého kartace a vody

s jemngm c&istidlem (tekuté mydlo
nebo pfipravek na myti nadob).
Odstranovani graffiti z vétsich

ploch mUZze byt provedeno pomoct
vysokotlakgch Cistict - tryskou

s plochgm paprskem s max. teplotou
vody + 40°C a tlakem max. 80 bary

3) ODSTRANOVANI PLAKATU

A LEPIDEL
Plakaty, lepict pasky a samolepky
odpadnou z povrchu po chvili samy
v dusledku foukan vétru, destém
nebo mohou byt odstranény rukou.
Ty, které jsou zalozeny na specialnich
lepidlech, mohou byt odstranény
tlakovou vodou s teplotou do +40°C
a tlaku do 70 baru.

Vghody

1. Odstranéni nasledngch graffiti pouze vodou — Zzadné pouziti
specialnich rozpoustédlovgch odstrafiovact (pro jiz aplikované
systémy prodavané do roku 2015, Ize i nadale objednat
weberantigraffiti odstrafiovag i weberantigraffiti odstrafovaé S)

2. Velmi vysoka paropropustnost (Sd < 0,1 m)
3.Odolnost - az 100 cyklt odstranéni graffiti z jednoho mista

4. N@tér je treba nandaset ve stejnomeérné vrstvé aby nedochazelo
vlivem $patného rozetieni k mlé¢ngm zakalum.

5. Zivotnost natéru az 20 let

6. Zzakladni nater je levnéjsi

Poskozeni ochranné vrstvy nastane
pouzitim tlaku vody pres 90 bart
nebo rota¢n’ tryskou nebo silngm
drhnutim natéru. Pouziti silngch
odstrafovacy graffiti na bazi
rozpoustédel poskozuje ochrannou
vrstvu a snizuje pocet cykly
mozného odstranént graffiti.

Preventivni ochrana

podkladu

Str. 186

weberantigraffiti podklad

stabilizuje podklad, izoluje ochranng

lak nebo natér od pvodniho +
natéru nebo od podkladu s graffiti,

zamezuje vzniku tzv. ,mokrého

vzhledu" u vice nasakavgch

weberantigraffiti natér

permanentni natér pro preventivni ochranu pred
graffiti, az 100 cykly odstarnént graffiti, odstranéni
graffiti pouze vodou, osetfeny povrch je chranén vuci
sprejovgm barvam a vétsiné komeréné dostupngch
fix0, inkoustu, ptacim vgkalum, kyselgm destum,
vihkosti, samolepkam a lepidlom.

Str. 185
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Jak vytvorit dekorativni
povrchy na fasade?
S omitkami weberdesign!

omitka se vzhledem dreva

Textura dieva se dosahne pomoci pastdzni omitky weberpas silikon
WOOD a fladrovaciho podvalku. Pozadovany odstin vytvori stirang natér
weberton LAZUR Vv 5 odstinech mahagon, teak, borovice, dub a orech.

Orech

Dub

Borovice Teak

Mahagon

omitka se vzhledem obkladov{ch paskU

Diky omitce weberpas silikon brick Ize dosahnout porchu, kterg vérné
imituje obkladové pasky. Na rozdil od skutecngch obkladovgch pasku je toto
feSent vgrazné levnéjsi, rychlejsi, s nizsT hmotnosti a velmi jednoduché

na provadéni. Standardné se dodava v 6 odstinech (2 Cervené, 2 zIuté,

2 hnéde). Spary tvorT specialni penetrace weberpas podklad UNI BRICK,
ktera je dodavana v 5 odstinech. Samotné obkladové pasky vzniknou

za pouziti Sablony, ktera se lepl na zpenetrovany podklad. Odstiny
obkladovgch paskd a penetraci najdete ve vzorkovniku weberdesign.
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Bekoratival
amitko

omitka k vytvareni vlastnich specifickgch
textur na fasadé

S modelovaci omitkou weberpas silikon form je mozné dosahnout mnoha
plastickgch ztvarnéni fasad. K plastickému modelovani omitky se pouzivaji
ruzné druhy zubovych hladitek, houba, rovna hladitka, molitanova
hladitka, Spachtle, strukturovact vale¢ky apod.

omitka se vzhledem pohledového betonu

Imitaci gletovaného betonu vytvorime doplnénim omitky weberpas silikon
concrete vrstvou omitkou weberpas silikon concrete finish. Povrch omitky
upravime gletovanim nerezovgm hladitkem nebo brousenim jemngm
brusngm papirem.

omitka k vytvoreni specialni textury
rovnobézngch drazek
Efektu rovnobézngch drazek, obvykle vodorovngch nebo svislgch, se

dosahne pouzitim omitky weberpas silikon brush, kterd je upravovana tzv.
karta¢ovanim jesté mokré omitky.




natér v metalickjch odstinech

Metalickg natér weberton metallic je dostupny v 16 odstinech. Tyto odstiny
urceny ke ztvarnéni dekoracnich povrchd s kovovgm vzhledem.

(=}

omitka se vzhledem piskovce a granitu

S poroci omitek weberpas sandstone a weberpas granit dosahnete
vzhledu prirodniho kamene v podobé piskovce a granitu.

S pomoci Sablon Ize vytvorit i povrchy s podobou kamenného zdiva,
stejné jako u obkladovygch pasku.

Odstiny najdete ve vzorkovniku weberdesign.

n

tfpytky na fasadé

S pomocT trpytek weberflitr v Cerném a tmavé zeleném odstinu dosahnete
efektu tfpytici se fasady. Trpytky weberflitr jsou dodavany ve dvou
zrnitostech. Podobného efektu trpytek se dosahne nastrikanim Supinek
slidy do jesteé mokré omitky.

www.czweber
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Jak renovovat podklad

pod tenkovrstvou omitku?

Jak zarover usetvit cas?

DOPORUCENA PRIPRAVA PODKLADU

132
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Pred aplikacT je podklad nutné
naviheit.

Nejdrive nalijeme do michacky

; } Cistou vodu 6-7 | na jeden pytel.

www.czweber

potom naplnime michacku suchou
smeési a zatneme michat. Pfipadné
dodatecné pridani vody provadime
pomalu a opatrné tak, aby hmota
na konci michaciho cyklu byla
plastické konzistence.

Doba michani 3-5 minut.

Podkladni postrik se provadi
cementovgm podhozem MC 655
weberdur podhoz. Nahazovani se
provadi ostrgm nahozenim zednickou
|Zici. zdivo nahodime na celé plose
ur€ené k rekonstrukci. Je nutné

dbat na to, aby byly veskeré spary
ve zdivu dobre vyplnény a uzavieny.

Vghody tohoto reseni
Casova Uspora - jadrovou omitku mizete
uhladit do Stukové struktury
— nemusite provadét
Stukovani omitky
Finanéni Uspora — nemusite kupovat Stukovou
omitku
— nemusite hradit naklady
na provadéni stukové
omitky

APLIKACE

Jadrova omitka weberdur mono RU

se nanasi ruénim nahozem.

Pfi spr@vné realizaci omitka nepraska.
Maximalni tloustka vrstvy do 15 mm.

Povrch jadrové omitky se upravi
filcovgm hladitkem.

Po zavadnuti provedeme penetraci
weberpas podkladem UNI. Nasledné
muUzeme aplikovat jakékoli
tenkovrstvé omitky.



Podkladni natér Podkladni postFik

podkladni natér, siednocuje sucha omitkova smés
,w a snizuje savost podklady, pro podhoz pod jadrové

?i'- ﬂ . zZwduje pfidri‘nost o omitky

povrchovgch Upray, snizuje
riziko barevngch odchylek

nasledné povrchové Gpravy

Str. 360
Str. 190
- - - - -
Jadrova omitka Tenkovrstva omitka

weberdur mono RU rpas probarvend omitka

jadrova omitka pro ru¢ni
zpracovani, vhodna jako
podklad pro jemné

a mineralmi omitky,

pro interier i exterier

Pastovité omitky weber
dle vybraného druhu
a zrnitosti

Str. 357

Str. 160-165
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Jak povrchove upravit konstrukce
z porobetonovych tvarnic?

Svislé i vodorovné hrany objektu
vyztuzte rohovou listou viozenou
do prfedem nanesené vrstvy
webertherm elastik.

Ztuzujici vénce, preklady nad otvory,
nehomogenni prvky ve zdivu a rohy

U $palet otvort se vyarmuji tkaninou
WTI78.

Armovact tkanina WT178 se vkiada
do horni tretiny omitkoveé vrstvy
weberdur140 SLK.

Naneste strojné nebo ru¢né omitku
weberdur 140 SLK v tloustce 10-15 mm.

Cerstv& nanesenou omitkovou

maltu stéhnéte podle lati a tak, aby
nevznikaly dutiny. U podkladU se
zna¢nou a/nebo rozdiinou savosti je
nutno vytvorit druhou vrstvu, ktera se
nandasi na jesté vihkou prvni vrstvu.
Tloustka prvni vrstvy by pritom méla
tvorit 2/3 celkové vrstvy omitky. Podle
predpokla@dané vrchni omitky povrch
jadrové omitky zdrsnéte.

Po min. 7 denni technologické pauze
aplikujeme Stukovou omitku weberdur
Stuk EX ve vrstvé 2 mm.

Po zavadnuti povrch Stukové omitky
upravime filcovgm hladitkem.



sy [ b .}_’y-’g* Omitky se Nanasi na zosg:hIQ

- podkladni natér nerezovgm
hladitkem na tl. vrstvy danou
velikosti zrna.

VYTVORENI POVRCHU

1L I

podle zvolené povrchové Upravy se
provede prislusna penetrace, napr.
pod probarvené

pastozni omitky (weberpas) weberpas
podkladem UNI v 8-mi zakladnich
odstinech.

Roztirana struktura se vytvari
kruhovgm pohybem plastovgm
hladitkem, rghovana struktura

se upravi pohybem hladitka

ve zvoleném smeéru, u pastdznich

omitek ihned po jejich naneseni.

Podklad

weberdur stuk EX

weberdur 140 SLK

super-lehé¢end mineralni
jadrova omitka vyztuzena

sklenéna sitovina

armovaci tkanina WT 178 Stukova omitka pro exterier

i interier v tl. do 2 mm,

vlakny, na zdivo s vysokgm Str. 95 pro ruéni zpracovani,
tepelné-izola¢nim Oc¢inkem, jako finalnt vrstva
pro rucni i strojnf zpracovani na jadrovou omitku
Str. 346 Str. 365
- - ~ -
Podkladni nater Povrchova Uprava
E weberpas podkiad UNI weberpas probarvena omitka
L= podkladni natér, siednocuje
M a snizuje savost podklady, Pastovité omitky weber

w zvysuje pridrznost dle vybraného druhu
povrchovgch Upray, snizuje a zrnitosti

riziko barevngch odchylek

nasledné povrchové Gpravy

Str. 190

Str. 160-165
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Jak opravit mensi trhliny
ve fasade?

Popis situace

Sanaci stabilizovangch, tj. zklidnéngch
trhlin, Ize nejjistéji fesit vnéjSim tepelné
izola&nim kompozitnim systémem (ETICS).
Pokud ma byt provedena jen oprava
omitky, je tfeba dodrzet nasleduijici postup:

KONTROLA PODKLADU

Proklepat fasa@du, za GCelem zjisténi
dutgch mist.

Vyzkouget savost podkladu
namocenim ¢istou vodou. Voda by se
méla vsakovat pomalu a rovnomérné.

- » PrezkouSet pevnost omitky vrypem
{ Sroubovaku do povrchové vrstvy
~ omitky.
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PRIPRAVA PODKLADU

Cela fasada se omuyje vysokotlakgm
zafizenim s primési fasadniho
&isticiho prostredku E709.

Na pretrent trhlin mensich nez

0,2 mm (tzv. viasové trhliny)
pouZijeme weberton micro V.
Vlasoveé trhliny, které se mohou
pozdéji zvétsit az do Sitky 0,5 mm
se pretfou elastickgm natérem
weberton elastik. VELST trhliny se
proskrabnou rohem $pachtle

do tvaru pismene V a vyplni se Extra
stérkovou omitkou M742. Po zatvrdnuti
se povrch prebrousi brusngm
papirem a nasledné se pretre
natérem weberton micro V, nebo
natérem weberton elastik.

U silné savgch podklady (voda
se ihned vsakuje) pretftt plochu
penetra¢nim natérem
weberpodklad A fedéngm
vodou 1.5 pred uzitim omitky.



APLIKACE

Omitku nanaset nerez hladitkem Vhodnyg natér pro povrchovou
nebo Spachtli na suchg podklad. Upravu je natér weberton micro V,
Po zaschnuti Ize nanaset dalst vrstvu . nebo natérem weberton elastik.

popr. plochu prebrousit hladitkem se
smirkovgm papirem.

Podklad
] weberfasadni Eistici prostfedek

ocisti a ozivi starou fasaduy,
! pripravi podklad pro dalsi

o Upravu povrchd
Twaber
— Str. 204
Podkladni natér

weberpodkiad A weberpodklad silikon

akrylatovy penetra¢ni nateér, silikonovy podkladni natér,
sjednocuje a snizuje savost sjednocuje a snizuje savost
podkladu, snizuje riziko podkladuy, zvysuje pridrznost
barevngch odchylek nasledné povrchovgch Uprav, snizuje
povrchové Upravy riziko barevngch odchylek
nasledné povrchové Upravy

Str. 187
Str. 189

Povrchova Oprava

stérkova omitka na savé - ~ R
silikonovy fasadni natér

i nesavé podklady, P ~
moznost prekryti drobngch s vgztuzngmi mikrovigkny
pro preklenuti viasovgch trhlin,

nepohyblivgch trhlin, idealnt ’ e
propustny pro vodni pary,

hladkg povrch -
vhodng na sana¢ni omitky,
vysoce vodoodpudivy

Str. 174
Str.177

weberton elastik

elasticky fasadni natér

se zvgSenou odolnosti

proti fasém a plisnim,

vysoce elastickg nater se
schopnosti premostovant
trhlin do 0,5 mm, dvojité
molekularnt sitovant struktury
natéru zajistuje jeho pruznost
a nizkou Spinivost,

vysoce kryvg

Str. 114
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Jak ozivit vzhled starsich pevnjch omitek
a prodlouzit jejich zivotnost?

KONTROLA PODKLADU

138

w
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Pro starsi mineralni skrabané omitky,
omitky tzv. brizolitového typu,
doporucujeme silikonovy fasadnt
natér weberton silikon.

K oziveni v dnesni dobé pouzivangch
probarvenygch pastdéznich omitek

(na silikatove, silikonové a akrylatové
bazi) zpravidla sta&i omyti tlakovou
vodou s pridavkem fasadniho &isticiho
prostredku.

PRIPRAVA PODKLADU

Omyti nejlépe tlakovou vodou. Pouzitt
fasadniho &isticiho prostiedku je

treba zvlasté u viditelné uspinéngch
fasad a tehdy, pokud byla zkouskou
zjisténa nestejnomerna nasakavost
podkladu v rozngch mistech fasady.

Mirné drolivé nebo sprasujici mineralni
podklady je mozno zpevnit hloubkovgm
zpeviiova¢em omitek H707 Pokud je
drolivost vyssiho stupné nebo zkouska
tvrdosti neprokazala dostate¢nou
pevnost podkladu, poradte se, prosim,
s realiza¢ni firmou, odborngm
prodejcem nebo prfimo s obchodné
technickgm poradcem nasi firmy

o dalsim postupu.

Penetrace podkladu se provede
vhodngm typem podkladniho natéru
z dUvodu snizeni a sjednocent jeho
savosti.



POVRCHOVA UPRAVA

Vzhled fasady se ozivi vhodngm
fasadnim natérem.

Zvlaste u hrubgch struktur povodnich
omitek je treba dbat, aby natér
dostatecné pokryl celou fasadu, tedy
i vysSkrabana mista a rghy

v drasangch strukturach a pory

v omitkach.

Uprava podkladu

! weberfasadni &istici prostiedek -

ocisti a ozivi starou fasaduy,

IJ
.I‘

— pripravi podklad pro dalsi .
== Gpravu povrchy ===
Twaber Twober
e Str 204 ==
- - ~
Podkladni natér

weberpodklad silikon

silikonovy podkladni natér,
sjednocuje a snizuje savost
podkladu, zvysuje pridrznost
povrchovgch Upray, snizuje
riziko barevngch odchylek
nasledné povrchové Gpravy

Str. 189

Povrchova Gprava

weberton silikon

silikonovy fasadni natér,
vgborné kryci schopnosti,
pruzng, Sirokg vgbér odsting,
vysoce vodoodpudivg

Str. 178

hloubkovy zpevinova¢ omitek

hloubkové zpeviiuje staré
omitky, odstrant kfidovant
povrchu, snizuje nasakavost,
neutralizuje podklad pod
natéry a omitky

Str. 207

www.czweber 139
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Jak renovovat fasadu se sfarﬁmi m’rtém?

Nesoudrzné natéry a velké vrstvy
ndatéry se nejdrive odstrant
mechanicky.

Rozruseny a zméklg natér se
seskrabne Spachtli a poté se plocha
oplachne tlakovou vodou.

Pri odstrafiovani organickgch
natérv (i omitek) se plocha husté
natre odstrafiovaéem stargch natéro
a omitek.

SPRASUJICI NATERY — POVRCHOVA UPRAVA

pri stabilizovaném podkladu

Plochy se starsimi pevngmi natery
je treba dukladné omgt, nejlépe
tlakovou vodou s pridavkem
fasadniho &isticiho prostiedku.

140 www.czweber
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pri renovaci podkladu

Po proschnuti se provede penetrace
vhodngm typem podkladniho natéru
pro snizeni a sjednoceni savosti
podkladu.

Vzhled fasady se ozivi novgm
natérem weberton micro V. Lze pouZit
téZ fasadni natér weberton bio se
zv{Senou odolnosti proti rustu fas

a plisni, nebo v pripadé viasovych
trhlin, které by se mohly pozdé&ji
zveLsit fasadni natér weberton elastik.

Omyté, oskrabané plochy se
prestukuji webersanem 600 jemnou
Stukovou omitkou s pridavkem
adhezni emulze H.

Webersan 600 jemnad Stukova omitka
se zahladi filcovgm hladitkem.

Fasada se upravi natérem weberton
micro V, weberton bio nebo weberton
elastik véetné provedeni systémoveé
penetrace.



RESENI

Podklad

_ weberfasadni Eistici prostfedek _ adhezni emulze H
. ocisti a ozivi starou fasaduy, _— emulze ke zvgsent prilnavosti
E pripravi podklad pro dalsi E omitky, pridani do smési
i Upravu povrchy e e zamezi vzniku prasklin ve
Tweber Tweber Stuku, zvysuje plasticitu smési
1 e

Str. 204
Str. 206

Stukova omitka

webersan 600

jemna Stukova omitka, jako
Stuk na jadrové sanacni a
tepelné izola¢ni omitky, dobra
vazba na podklad, vysoka
propustnost vodnich par

odstrafnovaé stargch natért a omitek

odstranovac natért a omitek
se syntetickgm pojivern,
dukladné ogistént podklady,
lehce zpracovatelng, biologicky
odbouratelna smés

Str. 201 Str. 398

Penetrace

weberpodkliad silikon weberpodkiad A

silikonovy podkladni natér, akrylatovy penetra¢ni natér,
sjednocuje a snizuje savost sjednocuje a snizuje savost
podkladu, zvysuje pridrznost podklady, snizuje riziko
povrchovgch Uprav, snizuje barevngch odchylek nasledné
riziko barevngch odchylek povrchové Upravy

nasledné povrchové Gpravy

Str. 187
Str. 189

Povrchova Gprava

weberton micro V

silikonovy fasadni natér
s vgztuzngmi mikroviakny pro
preklenuti viasovgch trhlin,

fasadni natér se zvgsenou
odolnosti proti fasém

Str.177

www.czweber

propustny pro vodni pary, a plisnim
vhodng na sanani omitky,
vysoce vodoodpudivy
Str. 179 Str 175

weberton elastik

elasticky fasadni natér se
zvgSenou odolnosti proti
fasam

141
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Jak renovovat nesoudrzne,
oPadévajici a 5pra§'ujici
omifk1?

PRIPRAVA PODKLADU

Poklepem vyhledame duta mista,
kter@ je nutno odstranit.

Oklepanim je tfeba odstranit duté
a nesoudrzné omitky az na podklad.

Podklad dokonale zbaveny vsech
zbytky malt se mirné navihei vodou
a po zavadnuti se provede podkladni
cementovy postrik.

142 www.czweber
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Nejdrive nalijeme do michacky

Cistou vodu 6-7 | na jeden pytel.
Potom naplnime michac¢ku suchou
smési a za¢neme michat. Pripadné
dodate¢né pridani vody provadime
pomalu a opatrné tak, aby hmota

na konci michaciho cyklu byla plasticke
konzistence. Doba michani 3—5 minut.

Nahazovani se provadi ostrgm
nahozenim zednickou IZici na celé
ploe. Je nutné dbat na to, aby

byly veskeré spary ve zdivu dobre
vyplnény a uzavreny. Tloustka
jedné vrstvy max. 25 mm. Pri veétsich
tloustkach omitky doporucujeme
dvouvrstvé zpracovani. Nanaseni
druhé vrstvy provadime na ¢erstvy,
ale zavadlg podklad.

Chybegjici mista se doplni jadrovou

omitkou a povrch se lati srovna
do Urovné puvodni omitky.



POVRCHOVA UPRAVA

Jemna Stukova omitka

webersan R600 se nanasi plastovgm
hladitkem na predem mirné zvihéeng
podklad ¢istou vodou.

Podle zvolené povrchové Upravy

se provede pfislusnd penetrace,
napf. pod probarvené

pastozni omitky (weberpas) weberpas
podkladem UNI v 8-mi zakladnich
odstinech.

Omitky se nanasi na zaschlg
podkladni natér nerezovgm
hladitkem na tl. vrstvy danou
velikosti zrna.

weberdur klasik RU

jadrova omitka pro rucni
zpracovaniyvicevrstva,
vhodna jako podklad pro
jemné a mineralmi omitky,
oro interier i exterier

webersan 600

jemna Stukova omitka, jako
Stuk na jadrové sanacni a
tepelné izola¢ni omitky, dobra
vazba na podklad, vysoka
propustnost vodnich par

Str. 398

Str. 357

Systémova penetrace

weberpodklad silikon E weberpas podkiad UNI weberpodkiad A

silikonovy podkladni natér, podkladni natér, sjednocuje

) . o y o akrylatovy penetraént
sjednocuje a snizuje savost a snizuje savost podklady,

natér, sjednocuje a snizuje

podkladu, zvysuje pridrznost w zvysuje pridrznost savost podkladuy, snizuje
povrchovgch Upray, snizuje povrchovgch Uprav, snizuje riziko borevngch’ odchylek
riziko barevngch odchylek riziko barevngch odchylek nasledné povrchove
nasledné povrchové Upravy nasledné povrchové Upravy gpravy

Str. 189 Str. 190 Str 187

Povrchova Gprava weber

dle zvoleného typu

Str. 160-174

www.czweber 143
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Jak v1+voﬁ'r hladkou
omitku na strukturovane
starée fasade?

Zameésova voda pro zamichani
jemné Stukové omitky se pripravi
pridanim adhezni emulze H do cisté
vody v pomeéru 1:3 pro cementové
povrchy a 15 pro vapenocementovée
povrchy.

Jemnou Stukovou omitku nanasime
webersan 600 plastovgm hladitkem
na predem mirné zvihéeny podklad
nejlépe zdmeésovou vodou.

Upraveni povrchu provedeme
filcovgm hladitkem.

Priprava podkladu

Oklepem se presveédcCime, zda fasada
neobsahuje dutd mista. Nasledné
provedeme omyti fasady tlakovou vodou.
U viditelné Spinavygch fasad pouzijeme
na ocisténi fasadni Cistici prostredek.

Po ocisténi nechame fasadu radné

vyschnout.

-

|

4

Penetraci provedeme $tétkou nebo
valeckem systémovgm podkladnim
natérem weberpas podklad S.

Fasadni natér na napenetrovany
podklad naneseme Stétkou nebo
valeckem ve dvou vrstvach

s technologickou prestavkou,
zarucujici dokonalé proschnuti
prvai vrstvy.

Jako finalnT vrstvu doporucujeme
pouZit natér weberton silikat.



Uprava podkladu

weberfasadni Eistici prostfedek

ocisti a ozivi starou fasaduy,
pripravi podklad pro dalsi
Upravu povrcht

Str. 204

Stukova omitka

webersan 600

jemna Stukova omitka, jako
Stuk na jadrové sanacni a
tepelné izola¢ni omitky, dobra
vazba na podklad, vysoka
propustnost vodnich par

Str. 398

weberton silikat

silikatovg fasadni mineralni
natér, propustny pro vodni
pary vhodng na sanaéni
omitky, vyztuzeng mikroviakny
pro preklenuti viasovgch trhlin,
vysoce vodoodpudivy

Str. 180

adhezni emulze H

emulze ke zvgSent prilnavosti
omitky, pridant do smési
zamezi vzniku prasklin ve

Twober Stuku, zvysuje plasticitu smési
I
Str. 206
-
Podkladni natér

weberpas podklad S

silikatovg podkladni natér,
prodysny, sjednocuje a snizuje
savost podkladu, zvysuje
pridrznost povrchovgch Uprav,
snizuje riziko barevngch
odchylek nasledné povrchové
Opravy

Str. 188

www.czweber
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brizolitovou omitku?
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DIAGNOSTIKA PODKLADU

Poklepem je treba se ujistit, ze
podkladni omitky jsou v celé plose
spojeny s podkladem.
Odtrhovgmi zkouskami potvrdit
dostate¢nou pridrznost pvodni
omitky se zdivem.

prezkouset pevnost omitky vrypem
Sroubovaku do povrchové vrstvy
omitky.

Zkouskou nasakavosti na nekolika
mistech zjistit stupen a rovhomeérnost
nasakavosti pUvodniho podkladu.
Voda musi pomalu a rovnomeérnée
vyschnout.

PRIPRAVA PODKLADU

Provede se omyti fasady tlakovou
vodou.

Mirné drolivé nebo sprasujici
podklady je mozno zpevnit
hloubkovgm zpeviiovaéem

omitek H707 Pokud je drolivost
vyssiho stupné nebo zkouska
tvrdosti neprokazala dostatec¢nou
pevnost podkladu, poradte se,
prosim, s realiza¢ni firmou,
odborngm prodejcem nebo primo
s obchodné-technickgm poradcem
nasi firmy o dal§im postupu.

Penetrace podkladu se neprovadi.
Stara brizolitova omitka

s nepohyblivgmi trhlinami se
celoplo$né natéhne tmelem
webertherm min LZS 740. Povrch
tmelu se upravi zubovgm hladitkem
do vodorovngch vin, do vgsky
3-4mm.



POVRCHOVA UPRAVA

zubovou lati..

Provede se aplikace omitky webertop
v tloustce 1011 mm.

Po nastrikani se omitka urovna

..a uhladi motglem.

24 hod. po aplikaci se provede
seskrabani povrchu omitky
specialnim Skrabakem s hroty
na tl. 8 mm.

Uprava podkladu

_ weberfasadni Cistici prostredek

ocisti a ozivi starou fasaduy,
-— pripravi podklad pro dalsi
B e Upravu povrchy

Str. 204

Stérkova hmota

webertherm min

lepici a stérkova hmota,
vynikajici, zpracovatelnost,
vysoce pruzna

Str. 80

probarvena skrabana
stfednézrnna mineralnt
omitka se slidou, vysoka
pevnost - tvrda omitka,
vhodna pro zateplovaci
systém, paropropustna,
samodistici, zrnitost 3 mm

Str. 171

webertop 204 aquaBalance

hloubkovy zpevinova¢ omitek

hloubkové zpeviiuje staré
omitky, odstrant kfidovani
povrchu, snizuje nasakavost,
neutralizuje podklad pod
natéry a omitky

Str. 207

weberpral KS

Skraband omitka pro naro¢né
reprezentativni fasady, probarvena
mineralni sucha omitka, vysoka
pevnost - tvrdad omitka, nent
vhodna pro zateplovaci systém,
paropropustnd, samocdistici, zrnitost
2,5mm

Str.173

www.czweber 147
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Jak vytvorit strukturalni finalni dpravu
a typy struktur?

Penetrace se provadr:

1. pod $lechténé omitky (webermin)
weberpodkladem A redéngm vodou
Vv pomeéru 15-1.8

2. pod probarvené pastdézni omitky
(weberpas) weberpas podkladem
UNI v 8-mi zakladnich odstinech,

kterg se pred pouzitim jiz nefedi.

Omitky se nand@si na zaschly podkladni
natér nerezovgm hladitkem na tloustku
vrstvy danou velikosti rghovaciho zrna.

Rghovana struktura se vytvari
plastovgm hladitkem:
- U pastdznich omitek ihned
©pO naneseni
- u Slechténgch omitek po mirném
zavadnuti.
Slecht&né omitky doporucujeme
opatfit fasadnim natérem
- viz technické listy.

zrnita struktura (zrno n

a zrno)

Penetrace se provadr.

- pod $lecht&né omitky (webermin)
weberpodkladem A fedéngm vodou
Vv pomeéru 15-18

- pod probarvené pastézni omitky
(weberpas) weberpas podkladem
UNI v 8-mi zdkladnich odstinech,
kterg se pred pouzitim jiz nefedi.

Omitky se nana@si na zaschlg
podkladni natér nerezovgm
hladitkem na tloustku vrstvy danou
velikosti zrna.

Roztirana struktura se vytvari
kruhovgm pohybem plastového
hladitka:
- U pastoznich omitek ihned
PO nanesent
- u lechténgch omitek po mirném
zavadnuti.
Slecht&né omitky doporucujeme
opatrit fasadnim natérem
- viz technicke listy.
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Jak zhotovit fasadni dekorace s weberpral?
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Naroznf kvadry jsou fasadnim
dekora¢nim prvkem.

Své znalosti zhodnotite spravngm
postupem a dodrzenim
technologickgch pravidel.

Vyznacte si vnéjsi okraje ronovgch
kvadru tak, ze si modre nakreslite
svislou ¢aru z kazdé strany narozi,
na némz budete ozdobny pas
vytvaret.

Z kazdé strany ndroZi si pfipevnéte
dvé vodici laté:

jednu na Uroven modré ¢ary, ktera
znacl vnéjsi okraj kvadry druha
poslouzi jako opora pro srovnani

a hlazeni omitky. Pri provadént
primo na zdivo pouzijte vodicT laté
o max. tloustce 30 mm, pfi aplikaci
na jadrovou omitku nebo beton pak
max. 15 mm.

Na podklad z jadrové omitky nebo
betonu:

pred nahazovanim hlavni vrstvy
omitky, aplikujte 3—4 mm silnou
vrstvu omitky weberpral s pridavkem
Ibofix

Na zdéng podklad:

U rohovgch kvadru s tloustkou vetst
nez 20 mm aplikujte omitku ve dvou
vrstvach.

Srovnejte nanesenou vrstvu omitky
pomocT stahovact laté a tlacte pritom
na drevéné vodici laté, pak vodicT laté
sejméte.

i

Uhladte omitku a pridrzujte pritom lat
na hrané, aby nedoslo k poskozent
nanesené omitky na narozi.

Odstrafite zbgvajicT vodicT laté.

Provedte rozméreni a vyznaceni
spdr v nanesené omitce. Do Cerstvé
omitky provadéjte spary za pomoct
pravitka a ocelové vyrezavaci
Cepele. Na zaschlé omitce se spary
znact pomoct pilky. Postupuijte vzdy
smérem od rohu ke stfedu kvadru

(z obou stran kvadru), aby nedoslo

k poskozent ostré hrany narozi, nebo
hrany kvadru.

Na kvadrech s veétsimi rozestupy
mezi sparami si vyznacte svislé
spary a odstrante omitku pormoct
majzliku.

Omitku nechte vytvrdnout

a poté obruste povrch kvadru
karborundovgm kamenem nebo
smirkovgm platnem.

Tato kone¢na povrchova Uprava
podtrhne v{sledny efekt vasi prace.



PROVEDENI dekoraéni matrice — weber print

Cerstva - zahlazend omitka Specidlni fasadni profilované matrice umozAuji vytvareni dekora&nich
weberpral - print prvkd na fasadé primo v omitce.

R
po uhlazeni omitky nastfik jemného w —

kameniva (napf. Zivec) do jesté cih. nadprazi mozaika
Cerstvé omitky

prilozeni zvolené profilované matrice
na takto pripravenou omitku

vtla¢eni matrice za pomocT vale¢ky P -
do povrchu omitky Fasadni dekorace,

to je skutec¢né mistrovstvi, ukazme to!

sejmuti matrice, moznost viozent
kontrastni omitky do vybrangch,
matricT vytla¢engch, mist

Fasada ziskava na atraktivité - jedinec¢nosti, nebot kazdg prvek je
po provedeni originalem.

technologicka prestavka cca 3 hod.
(zavist na pocasi)

seskrabani vybrangch mist vzniklé
dekorace

(alternativné moze bgt povrch
omitky ponechan bez Skrabani

tak jak vypada po sejmuti matrice
s vtlatengm kaminkem

- vhodné na rohovgch a soklovgch
partiich)
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Jak vytvorit riiznobarevné plochy na fasade?

V JEDNE PLOSE JE MOZNO TAKZVANYM
UKONCENIM DO PASKY VYTVARET...

rUznobarevné plochy omitek,
prechody ruzngch struktur omitek,

pracovni spary v pripade, ze
z jakéhokoliv divodu nemuzete
provést celou plochu najednou,

ruznobarevné plochy natéry,

Sambrany,

prechody ruzngch materialv.

UPOZORNENI

PFi pouzitl pasky neodolavajict vodé (Gcinkem vihkosti dojde ke zvinéni
pasky) je nutno na kazdou vrstvu natéru pouZit opakované novou
pasku. Lepici pasku je nutné vzdy odstranit ihnned po dokon¢eni omitky.
V opacném pripadé muze dojit k trvalé vazbé lepiciho filmu s néktergmi
podklady (ramy oken, dvefi atp) a toto je velice t&zce odstranitelné bez
poskozeni podkladu.

w
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Misto zmény odstinu nebo struktury
omitky ¢i natéru v plose se zalept
krepovou paskou.

Vymezeny podklad se napenetruje
systémovou penetract valeckem
nebo malifskou Stétkou.

Provede se tenkovrstva omitka

(resp. natér) veetng jejiho finalniho
upravent.

Misto zmény odstinu nebo struktury
omitky ¢i natéru v plose se zalepi
krepovou paskou.

Vymezeny podklad se napenetruje
systémovou penetract valeckem
nebo malifskou Stétkou.

Provede se tenkovrstva omitka
(resp. natér) véetné jejiho finalniho
upraveni.



Jak provadet dekorativni Gpravy sokli a ploch s weberpas

PODKLAD

APLIKACE

marmolit, weberpas design sand a weberpas design stone?

Podklady pod dekorativni omitku
weberpas marmolit, weberpas
design sand a weberpas design stone
musi bgt dostate¢né pevng, rovné

a suché, bez prachy, trhlin a volné
oddélitelngch ¢asti. Omitky weberpas
marmolit, weberpas design sand

a weberpas design stone nejsou
vhodné na plochy vodorovné,
nepouzivat na plochy pochoz],
neizolované proti vzlinajict vihkosti,
trvale vinké a na sana¢ni omitkové
systémuy.

Pri realizace na nedostatecné rovng
podklad mohou vlivem nestejné sily
vrstvy omitky u néktergch vzory
vznikat barevné odlisna mista

(tzv. mapy).

Pfi realizaci na vodorovné plochy
(nebo sikmeé plochy s malgm
spadem) je povrch mnohem

vice ovliviiovan pusobenim vody

na omitku nez na svislgch plochach.
MUZe se to projevovat vgrazné&jsim
bélenim az samotnou degradact
omitky.

Omitka obsahuje vodu, ktera

musi po realizaci vyschnout. Pri
realizaci v nevhodngch klimatickgch
podminkach (dégt, miha, vysoka
vihkost, nizka teplota) moze

byt proces vysychani vgrazné
prodlouzen nebo zcela zastaven,
potom hrozi zvgsené riziko
mechanického poskozeni omitky
nebo i jejiho stékani z podkladu.

Pri michani michadlem pro omitky
muze pri vyssich otackach dochazet
k obrusovani a lémani zrn kameniva
a tyto jemné podily po zamichani
do pojiva nepriznivé pusobi

na vysledng vzhled omitky.

Omitka obsahuje mimo jiné specialné
tfidénd mramorova zrna nebo zulova
zrna nebo zrna krfemicitého pisku.
Proto mohou byt jednotlivé vgrobni
Sarze mirné odlisné. Doporucujeme
pouZzit na ucelenou plochu material
pouze ze stejné vgrobni Sarze nebo
material z rbzngch vgrobnich Sarzi
pred pouzitim smichat dohromady.

Soklova cast je z celé fasady nejvice
zatézovanad vihkosti a uspinénim
(ostFikova voda, prach, $pina

7 pfiléhajiciho terénu).

Proto doporucujeme provadet
Udrzbu povrchu v castéjsich
intervalech, nez je doporuc¢eno pro
fasddy - cca po 3-5 letech.

Jedna se predevsim o cistént
povrchuy, prfipadné s dodate¢ngm
pretfenim renovacnim natérem.

weberpas podklad UNI MAR weberpas marmolit

S

weberpas design stone

dekorativni
®mozaikova omitka se
vzhledem prirodniho
kamene, vysoka me-
chanicka odolnost,
omyvatelna a snad-
no urzovatelna,
citliva na podminky
ori aplikaci

dekorativni

¥ mozaikova omitka
s prirodnimi
mramorovgmi
zrny, odpuzuje
vodu a necistoty,
obsahuje ochranné
kapsle proti fasam,
velmi prodysna

podkladni nater,
sjednocuje a snizuje
savost podklady,
zvysuje pridrznost
povrchovgch

Uprav, snizuje

riziko barevngch
odchylek nasledné
povrchové Upravy

Str. 190 Str. 166 Str. 168

weberpas design sand

dekorativni
mozaikova omitka
z kfemicitgch pisky,
vysoka
vodoodpudivost

se samocisticim
efektem, vysoka
pruznost, snadna
aplikace

Str. 167
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Jak diagnostikovat
podklad?

1. SLOZENI OMITKY

Jak urcit slozeni stavajici povrchové omitky?

154 www.czweber
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Organické natéry Ize obvykle zmekeit
plamenem horaku.

Rovnéz siln€jsi vrstvy organickgch
omitek zméknou po prudsim zahratt
plamenem.

Vapenocementové omitky narozdil
od organickgch po zahrati plamenem
nezmeéknou.

Podklad, respektive jeho stav a kvalita zcela zasadné
ovliviiuji kone€ny vsledek omitkovgch praci
- barevnost, vznik a rozsah trhlin, pfidrznost,

pevnost, zivotnost.

2. PRILNAVOST

Jak zjistit jaka je pfilnavost povrchové omitky?

U natérv se provadi test mrizkovgm
fezem. Natér se narizne do mrizky

0 velikosti cca 2x2 mm na plose
10%10 cm. Natér se povazuje za dobre
prilnutg pokud drzi na 80 % plochy.

U natéru provedengch na hrubgch
podkladech nebo silngch
organickgch omitkach Ize pfilnavost
k podkladu zjistit pomoci noze nebo
Spachtle.

U vapenocementovgch omitek

se kontroluje povrchova omitka,
zda nema trhliny nebo dutd mista
v podkladu.



3. PEVNOST

Jak urc¢it pevnost omitky?

Tvrdost se zjisti pootocenim
Sroubovaku vrazeného do omitky.

Pokud Sroubovak nelze vrazit
do povrchu je omitka dostate¢né
pevna.

P g Pokud Sroubovak projde povrchem
‘.“{ ornitky, nenf omitka Gnosna a musi
byt odstranéna.

4. UNOSNOST

Jak prekontrolovat Gnosnost omitek?

Nosnost omitky se zjistuje poklepem.
Fasadu je treba zkontrolovat zviaste
tam, kde jsou trhliny. Zde mohou byt
duta mista v podkladni vrstve.

U rozsahlejsich mist s dutinami

je tfeba omitku zcela odstranit.

U lokalnich mist s dutinami je tfeba
odstranit uvolnénd mista a tato doplnit
jadrovou omitkou.

Po postaventi leden je trfeba
prekontrolovat celou plochu fasady,
zda neobsahuje dutd mista

v podkladu.

5. NASAKAVOST

Jak rozezname nasakavou podkladni omitku od nenasakavé?

e AN

Podkladova omitka se polije Cistou
vodou hadici nebo z plastové
nadobuy.

i Pokud voda v krupéjich stéka,
A 5 podkladni omitka neni nasakava.

£y
=

Pokud je voda rychle vstrebana
do povrchu, je omitka nasakava.

6. CISTENI POVRCHU

Jak Cistit povrch omitek?

% Th Volné necistoty Ize odstranit
:T‘Eta_g kostétem nebo kartadem.

Hrubé necistoty se odstranuji
vysokotlakgm omytim s pridanim
fasadniho ¢&isticiho prostiedku E 709.

Po omyti vysokotlakgm zafizenim
. je tfeba nechat povrch oschnout.

www.czweber 155
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Prehled produktii

PASTOVITE OMITKY

weberpas aquaBalance

CHYTRA OMITKA REGULUJICT VLHKOST

NA SVEM POVRCHU

- stale sucha a ¢ista

- Zivé a neblednouci barvy

- s vlakny - pevna a odolna

- prirozend@ ochrana proti fasam a plisnim
bez biocidu

Str. 164

weberpas extraClean active

CHYTRA OMITKA S FOTOKATALYTICKYM
EFEKTEM

- stale sucha a ¢ista

- samocistici povrch

- fotokataliticky efekt

- velmi prodysna

Str. 161

weberpas extraClean

CHYTRA SAMOCISTICT OMITKA

- odpuzuje vodu a necistoty

- obsahuje ochranné kapsle proti fasam
- velmi prodysna

Str. 162

weberpas silikon

SILIKONOVA TENKOVRSTVA PASTOVITA
OMITKA

- vysoka vodoodpudivost se samodisticim efektem
- vysoka pruznost

- snadna aplikace

Str. 163

weberpas silikat

SILIKATOVA TENKOVRSTVA PASTOVITA
OMITKA

- prodysna

- prirozend odolnost vU¢i rustu fas na povrchu
- mechanicky odolna

Str. 164

weberpas akrylat

AKRYLATOVA TENKOVRSTVA PASTOVITA
OMITKA

- ekonomické resent

- snadna aplikace

- Sirokg vgbér barev a struktur

Str. 165

www.czweber

MOZAIKOVE OMITKY

weberpas marmolit

DEKORATIVNI MOZAIKOVA OMITKA
S PRIRODNIMI MRAMOROVYMI ZRNY
- odpuzuje vodu a necistoty

- obsahuje ochranné kapsle proti fasdm
- velmi prodysna

Str. 166

weberpas design sand

DEKORATIVNI MOZAIKOVA OMITKA

Z KREMICITYCH PISKU

- vysoka vodoodpudivost se samocisticim efektem
- vysoka pruznost

- snadna aplikace

Str. 167

weberpas design stone

DEKORATIVNI MOZAIKOVA OMITKA
SE VZHLEDEM PRIRODNIHO KAMENE
- vysoka mechanicka odolnost

- omyvatelnad a snadno udrzovatelna

- citliva na podminky pfi aplikaci

Str. 168
SUCHE MINERALNI OMITKOVE SMESI

weberstar 223 aquaBalance Novy

SUCHA MINERALNI OMITKA

- prirodni material

- propustny pro vodni paru

- levné fedeni fasady

- pracné&jsi provadéni ve srovnani s pastovitgmi
omitkami

Str. 169

webermin zrnitg/rghovang

SUCHA MINERALNI OMITKA

- prirodni material

- levné feSeni povrchové Upravy

- pracnéjsi provadént ve srovnani s pastovitgmi
omitkami

- prodysna

Str. 170

webertop 204 aquaBalance

PROBARVENA SKRABANA MINERALNI
OMITKA SE SLIDOU

- vysoka pevnost — tvrda omitka

- vhodng pro zateplovaci systém

- paropropustna

- samocistict

Str 71



webertop 200 aquaBalance

PROBARVENA SKRABANA MINERALNI
OMITKA SE SLIDOU

- vysoka pevnost — tvrda omitka

- vhodng pro zateplovaci systém

- paropropustnyg

- samocistict

Str. 172

weberpral KS

MINERALNI SKRABANA OMITKA

PRO NAROCNE REPREZENTATIVNI FASADY
- vysoka pevnost - tvrda omitka

- neni vhodna pro zateplovact systém

- paropropustna

- samocistict

Str. 173

STERKOVA OMITKA

- idealni hladkg povrch

- moznost prekryti drobngch nepohyblivgch trhlin
- na savé i nesavé podklady

Str. 174

FASADNI NATERY

weberton elastik Novy

ELASTICKY FASADNI NATER SE ZVYSENOU

ODOLNOSTi PROTI RASAM A PLISNIM

- vysoce elastickg natér se schopnosti
premostovani trhlin do 0,5 mm

- dvojité molekularni sitovant - pruznost, nizka
$pinivost

- vysoce kryvg

Str. 175

weberton extraClean active NovY

FASADNI NATER S FOTOKATALYTICKYM
EFEKTEM

- samogistict

- odolng proti rstu mikroorganismu

- fotokatalyticky efekt

- dlouhodobg ¢istg povrch

Str. 176

weberton micro V

SILIKONOVY FASADNI NATER S VYZTUZNYMI

MIKROVLAKNY

- propustnyg pro vodni pary

- vhodng na sana¢ni omitky

- vyztuzeng mikroviakny pro preklenutr viasovgch
trhlin

- vysoce vodoodpudivy

Str.177

weberton silikon

SILIKONOVY FASADNI NATER
- vgborné kryci schopnosti

- pruzng

- Sirokg vgbér odstiny

- vysoce vodoodpudivy

Str. 178

SILIKONOVY FASADNI NATER SE ZVYSENOU
ODOLNOSTI PROTI RASAM A PLISNIM

- vysoka odolnost proti mikroorganizmim

- vodoodpudivy

- vgborné kryci schopnosti

- Sirokg vgbér odstiny

Str. 179

weberton silikat

FASADNI MINERALNI NATER

- propustny pro vodni pary

- vhodng na sanacni omitky

- vgborné kryci schopnosti

- odoIng proti biotickému napadent

Str. 180

weberton akrylat

FASADNI AKRYLATOVY NATER
- odoIng vUc&i poveétrnostnimvlivom
- vgborné kryct schopnosti

- jednodu$e zpracovatelng

- Sirokg vgbér barevngch odstinU

Str. 181

weberton aquaBalance

FASADNI NATER K PRETIRANT OMITEK
weberpas aquaBalance A weberpas topDry
- propustng pro vodni pary

- regulace vihkosti na povrchu

- pruzng

- Sirokg vgbér odstinu

Str. 182

weberton metallic

METALICKY FASADNI NATER

- vgbér ze 16 metalickgch odstiny
- odoIng vUc&i UV zarent

- vodoodpudivy

Str. 183

weberton marmolit

RENOVACNI OCHRANNY NATER PRO OMITKU
weberpas marmolit
- renovace povrchU omitky weberpas marmolit

- vytvari souvislou transparentni vrstvu na povrchu
omitky

Str. 184
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Prehled produktii

< weberpas podklad UNI
ANTIGRAFFITI SYSTEM
weberpas podklad BRICK
weberantigraffiti natér weberpas podklad UNI MAR
PERMANENTNI NATER PODKLADNI NATER
POD weberantigraffiti natér - sjednocuje a snizuje savost podkladu
- az 100 cyklt odstarnént graffiti - zvySuje pridrznost povrchovgch Uprav
- odstranéni graffiti pouze vodou - barevné predpripravi podklad, zviasté pro
- oSetrfeny povrch je chranén vuci sprejovgm rghované struktury
barvam, fixtm, inkoustu, ptacim vgkalum, - snizuje riziko barevngch odchylek povrchové
kyselgm destum, vihkosti, samolepkam a lepidlom Upravy
Str. 185 Str. 190
weberantigraffiti podklad DESIGNOVE HMOTY A PRVKY

PODKLADNI NATER PRO PREVENTIVNI
OCHRANU PRED GRAFFITI

- stabilizuje podklad

- izoluje ochranng ochranng natér od podkladu
- zamezuje vzniku tzv. ,mokrého vzhledu”

weberpas silikon brick

SILIKONOVA TENKOVRSTVA PASTOVITA
OMITKA K VYTVARENI IMITACE CIHELNEHO
ZDIVA

Str. 186 - jemnozrnna _ormtko pro vytvarent imitace rezného
cihelného zdiva
- vysoka vodoodpudivost
= PR - snadna aplikace
PODKLADNI NATERY

Str. 191

weberpodkiad A ik
PENETRACNI NATER
weberpas silikon concrete finish

- sjednocuje a snizuje savost podkladu

- zvySuje pridrznost povrchovych Uprav » » »
SILIKONOVA TENKOVRSTVA PASTOVITA
OMITKA SE VZHLEDEM MONOLITICKEHO
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- prodluzuje zpracovatelnost povrchové upravy
- snizuje riziko barevngch odchylek povrchové

Upravy BETONU
- jemnozrnna omitka pro vytvoreni textury betonu
Str 187 - povrch omitky mOze byt hlazeng, brouseny nebo

kletovang
- vysoka vodoodpudivost

weberpas podklad S Str. 192
SILIKATOVY PODKLADNI NATER
weberpas silikon wood

- prodysng
PROBARVENA PASTOVITA OMITKA

- sjednocuje a snizuje savost podkladu
- zvySuje pridrznost povrchovgch Uprav

VYTVAREJICT IMITACI TEXTURY DREVA
NA FASADE

- snizuje riziko barevngch odchylek povrchové
- velmi jemnozrnna omitka pro vytvareni imitace

Opravy
textury dfeva na fasadé
- mozno pouzit i pro vytvoreni hladkgch ploch
na fasadé

weberpodklad silikon - vysoka vodoodpudivost

SILIKONOVY PODKLADNI NATER
- sjednocuje a snizuje savost podkladu
- zvySuje pridrznost povrchovgch Uprav

- snizuje riziko barevngch odchylek povrchové
Upravy weberton lazur

DEKORATIVNI NATER SE SNIZENOU KRYVOSTI

Str. 188

Str. 193

Str. 189 - dekorativni natér pro barevné zvgraznéni kresby
dreva pfi imitaci dfevéného povrchu omitkou
weberpas silikon wood
Str. 194

w
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weberpas silikon brush . ® W weberodstranovaé uhli¢itanovgch vgkvétu

SILIKONOVA TENKOVRSTVA PASTOVITA — PROSTREDEK K ODSTRANOVANI VYKVETU

OMITKA SPECIFICKE KARTACOVANE TEXTURY — Z FASADY
. ~ - " _ _ = = _ v . P L. -
- jemnozrnna omitka uré¢end pro Upravu povrchu — — - rychlé odstranéni mineralnich, uhli¢itanovgch
kartécovanim weber VOkvety
——

- tahy kartace vytvori na omitce mMnozstvi
rovnobézngch rgh
- vysoka vodoodpudivost povrchu omitky Str 202

Str. 195 :
e weberimpregnace
o - PROSTREDEK K IMPREGNACI A OCHRANE
weberpas silikon form o FASADY

- vhodné na tenkovrstvé omitky

'

e
SILIKONOVA TENKOVRSTVA PASTOVITA - = - hydrofobizace soklovch &asti staveb
OMITKA K VYTVARENI PLASTICKYCH Sweber - vhodné pro omitku weberpas marmolit
DEKORACI NA FASADE S—— - vytvofT samogistict povrch
- jemnozrnna omitka pro vytvorent plastickgch - vysoka paropropustnost
povrchy na fasadé
- findlni barevné ztvarnéni Ize vytvorit fasadnim Str. 203

natérem weberton lazur

- vysoka vodoodpudivost povrchu omitky : . weberfasadni Eistici prostFe dek

[

Str. 196 e mm— - ocistf a ozivi starou fasadu
_.._ = - pripravi podklad pro dalsi Upravu povrchU
== - velmi G&inng
weberpas granit “wober
I
Str. 203 =
weberpas sandstone g
DEKORATIVNI PASTOVITA OMITKA g &
K VYTVORENI IMITACE KAMENNEHO ZDIVA \ UYCIIOVC) 3
- jemnozrnna omitka pro vytvarent imitace rezného ; PRO weberpas akryldat, weberpas silikon, g
komer}ného zdiva na fasadé weberpas aquaBalance :
- vgsokq vodoodpudivost - umoZfiuje praci pfi nizkgch teplotach =
- snadna aplikace - jednoduché pouzitt Q9
$
str. 197 Str. 205 a

)
|

m adhezni emulze H

TRPYTKY K OKRASLENI OMITKY _— EMULZE KE ZVYSENI PRILNAVOSTI OMITKY

- vytvari tfpytivg vzhled fasady H - zvysuje prilnavost
- ¢ernd a zelend varianta _—rs - pridani do smési zamezi vzniku prasklin ve Stuku
- nanasi se stikanim do Cerstvé omitky Twober - zvySuje plasticitu smési
Str. 198 Str. 206
< = P - P e . hloubkovy zpeviova¢ omitek
DOPLNKOVE FASADNI MATERIALY - . p—
—— ZPEVNUIJE STARE OMITKY
pe——— - hloubkové zpeviuje staré omitl
= = hloubkové f ky
- odstranovaé fas, mechu a lidejniku Ty ) :géttfen:wzrsgigsg‘stpomhU
e - oiei?ujg navp?Sené’or\j!tkg ) e - neutralizuje podklad pod nateéry a omitky
_:.___ — - odstrani nezadouct mikroorganizmy
= = - jednoduché zpracovani Str. 207
——

Str. 200

odstranova¢ stargch natért a omitek

ODSTRANOVAC NATERU A OMITEK SE
SYNTETICKYM POJIVEM

- dUkladné ocistent podkladu

- lehce zpracovatelng

- 8etrny k zivotnimu prostredi

- biologicky odbouratelnd smés

Str. 201
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weberpas aquaBalance

Chytra omitka requlujici vihkost na svém povrchu

Nejdiilezite)si
viastnosti

c stale sucha a cista

c zivé a neblednouci barvy

c s vlakny — pevna a odolna

c pfirozena ochrana proti fasam
a plisnim bez biocid¥

INTERIER
EXTERIER

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

* XXX = dle zrnitosti,
viz tabulka
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Cislo vgrobku
OPBXXX*

Baleni
25 kg

Odstiny
vzornik
webercolorline
2013 a pozdejsi
edice

Na vyzadani
ize vytvorit
individualni
odstiny.

Pouziti a definice vjrobku

> K barevnému ztvarnéni a vytvoreni strukturovaného povrchu pfi vytvarent
novych tradi¢nich i zateplengch fasad, jejich rekonstrukcich, moderniza-
cich a renovacich.

> Povrch omitky weberpas aquaBalance dokaze regulovat vihkost, ktera vzni-
ka vlivem ochlazovani vnéjsino souvrstvi zateplovacich systému v no¢nich
hodinach, proto dochazi ke kondenzaci vody na povrchu, kterd vytvari ziv-
nou pudu pro rust nevzhlednych fas. Po zvihéeni destém nebo rosou se
znatelné rychleji vysousi, protoze nékolikanasobné zveétSuje aktivni odpa-
fovact plochu kazdé kapky vody. Nejjemné&jst kapilarni pory navic na pre-
chodnou dobu prijimaji prebytecnou vihkost a pfi klesajici vihkosti ji ihned
vraci zpatky do atmosféry. Fasada si po dlouhou dobu zachovava hezkg
vzhled s zivgmi barvami.

> Pro pripadne opravy pouzijte natér weberton aquaBalance.
Rady, tipy, upozorneni

> K penetraci podkladu se pouziva probarveny podkladni natér weberpas
podklad UNI v odpovidajicim odstinu.

> S pouzitim urychlovace Ize omitku aplikovat pri nizkgch teplotach.

> Pfi doobjednavant je nutné uvadeét Cislo prvni vyrobené Sarze. RUzné vg-
robnf Sarze nepouzivat v ucelené plose.

> Omitku zrnitosti 1 MM doporucujeme pouzivat pouze na malé plochy jako
jsou osténi, Sambrany apod.

> Pro prodlouzeni Zivotnosti a zachovani vzhledu doporucujeme provadét
vhodnou 0drzbu.

> Dbejte na vhodné klimatické podminky pfi provadeént.
> Rucni i strojni aplikace
> PouZivejte predepsané ochranné pracovni pomucky.

> Objednejte si vzorek u svého prodejce.

Spotreba

Nazev Spotieba Cislo virobku
weberpas aquaBalance

zrnitg 0,5 mm 15-2kg/m? OP805Z + & odstinu
zrnitg 1,0 mm 1,5kg/m? 0OP8I0Z + ¢&. odstinu
zrnitg 1,5 mm 2,3kg/m? OP8I5Z + &. odstinu
zrnitg 2,0 mm 3,3kg/m? 0P820Z + &. odstinu
zrnitg 3,0 mm 4,6 kg/m? 0P830Z + &. odstinu
weberpas aquaBalance

rghovang 2,0 mm 2,7 kg/m? OP820R + &. odstinu
rghovang 3,0 mm 3,7 kg/m? OP830R + &. odstinu

Uvedené spotreby jsou orientaéni a mohou se odlisovat dle druhu podkladu a zpUsobu zpracovant.

Systémové virobky Cislo virobku
weberpas podkiad UNI NPU 700

Odkazy Sluibsl Video

kompletni navrhni si fasGdu jak omitka funguje
dokumentace




weberpas extraClean active

Chytra omitka s fotokatalytickgm efektem
Pouziti a definice virobku

> Jednoduse zpracovatelna tenkovrstva probarvend pastovitd omitka s fo-
tokatalytickgm efektem. Pripravend k primému pouziti se systémovou
penetract. Diky modifikovanému silikatovému pojivu ma omitka weberpas
extraClean active viastnosti blizké silikatové omitce, neni viak tak citliva
na klimatické podminky pfi zpracovani a zrani.

¢\ Neidilesitsisi
&) vietnosti 2

> Unikatni receptura omitky weberpas extraClean active s fotokatalytickgm
efektem zajistuje dlouhodobou Eistotu povrchu omitky a vysoky stupen

ochrany omitky proti rustu mikroorganismu. Prispiva také k lepSimu zivot- C Sa moéistici povrch
nimu prostredi tim, ze na povrchu omitky dochazi k reakci, ktera rozklada
zplodiny a slou¢eniny SkodicT lidskému zdravi obsazené v ovzdusi.

> Disponuje environmentalnim prohlasenim o produkty, tzv. EPD

> Vhodnd do kazdého prostiedi, zejména v8ak do center mést, lokalit se c FOtOthQIlthky efekt
zhor§engm ovzdusim a tam kde je husta doprava.

> Uvedené viastnosti zajisti nizké budouci ndklady na pripadnou Udrzbu
a ¢isténi. Pro pripadné opravy pouZzijte natér weberton extraClean active.

Rady, tipy, upozorneni

> K penetraci podkladu se pouziva probarveny podkladni natér weberpas
podklad UNI v odpovidajicim odstinu nebo weberpas podkiad S.

> Pfi doobjednavani je nutné uvadet Cislo prvni vyrobené Sarze. RUzné vg-
robnt Sarze nepouzivat v ucelené plose. Omitku zrnitosti 1 mm doporucu- _@

c velmi prodysna

jeme pouZzivat pouze na malé plochy jako jsou osténi, Sambrany apod.
Pro prodlouzeni zivotnosti a zachovani vzhledu doporucujeme provadéet -
vhodnou Gdrzbu. BreniER

« EPD
ERIFIED

> Dbejte na vhodné klimatické podminky pri provadént.
> Rucni i strojn aplikace

> PouZivejte predepsané ochranné pracovni pomucky.

Cislo vgrobku
OPOXXX*

> Objednejte si vzorek u svého prodejce.

Spoﬁ‘r'eba

-
Nazev Spotieba Cislo vgrobku Baleni
weberpas extraClean active 25 kg
zrnitg 0,5 mm 1,5-2kg/m? OP905Z + & odstinu
zrnitg 1,0 mm 1,5kg/m? OP910Z + &. odstinu -
zrnitg 1,5 mm 2,5kg/m? OP9I5Z + €. odstinu OdStlny
zrnitg 2,0 mm 3,3kg/m? 0P920Z + &. odstinu vzornik
zrnitg 3,0 mm 46kg/m? OP930Z + &. odstinu webercolorline 2013
weberpas extraClean active A 3
rghovang 2,0 mm 2,5kg/m? OP920R + €. odstinu a pOZd €Jsl ed Ice,
Uvedené spoltieby jsou orientacni a mohou se odliSovat dle druhu podkladu a zpUsobu zpracovani. kromé Od StTn Cj
- oznacenygch
Systémové vgrobky Cislo vgrobku exclusive
weberpas podkiad UNI NPU 700 Na ngédé nilze

* XXX - dle zrnitosti,  Vytvorit individualni
viz tabulka odstiny.

Odkazy Sluibsl

kompletni navrhni si fasadu vzornik
dokumentace webercolorline
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weberpas extraClean

Chytra samocistici omitka

Nejdiilezite)si
viastnosti

c odpuzuje vodu a necistoty

c obsahuje ochranné kapsle

proti Fasa@m

c velmi prodysna

£x

INTERIER
EXTERIER

* XXX = dle zrnitosti,
viz tabulka

www.czweber

\/ EPD
ERIFIED

Cislo vgrobku
OP7XXX*

Baleni
25 kg

Odstiny

vzornik
webercolorline 2013
a pozdejsi edice,
kromeé odstinu
oznacenygch
exclusive.

Na vyzadani Ize
vytvorit individualni

odstiny.

Pouziti a definice vjrobku

> Jednoduse zpracovatelnd tenkovrstva probarvend pastovita omitka
s progresivnim samogdisticim efektem. Pripravend k pfimému pouziti se
systémovou penetract. Spojuje viechny vghody silikonovgch i silikatovgch
pastovitgch omitek. Vyuzitim unikatnich viastnosti nanocastic se viech-

> K barevnému ztvarnéni a vytvoreni strukturovaného povrchu pfi vytvareni
novych, tradi¢nich i zateplengch fasad, jejich rekonstrukcich, moderni-
zacich a renovacich. Je vhodnda pro pouZiti v exteriéru i interiéru a pro
povrchové Upravy sanacnich omitek a systémuU na vihké zdivo. Omitka je
vhodna na vapenocementove, cementové a polymercementové malty,
omitky a zakladni vrstvy zateplovacich systému (ETICS). Pouzitim samo-
Cistici omitky weberpas extraClean se vgrazné prodluzuje Zivotnost fasady
a podstatné snizuji naklady na jeji 0drzbu. Diky velmi malému podilu or-
ganickgch ¢astic obsazengch v omitce, vznika na povrchu omitky viivem
proudéni vzduchu jen nepatrng elektrostatickg naboj a prach z ovzdusi
na povrchu omitky neulpiva. Omitka je zaroven hydrofobni. Tim zUstava
na povrchu fasady minimum vody, kterd utvari dobré zivné podminky
pro mikroorganismy, rustu mikroorganismu zabranuje i velmi malg podil
organickgch ¢asti. Diky témto viastnostem zustava povrch omitky cistg
a objekt je dlouha léta v pUvodnich jasngch barvach.

> Disponuje environmentalnim prohlasenim o produkty, tzv. EPD
> Vhodna do kazdéeho prostredi, zejména vSak do prasngch lokalit, v bliz-
kosti nezpevnénych cest, tam kde se ocekava dalsi vgstavba.

> Pro pfipadné opravy pouzijte natér weberton extraClean active.
- v 4
Rady, tipy, upozornen
> K penetraci podkladu se pouziva probarveny podkladni natér weberpas
podklad UNI v odpovidajicim odstinu nebo weberpas podklad S.

> Pfi doobjednavani je nutné uvadét Cislo prvni vyrobené Sarze. RUznNé vg-
robni Sarze nepouzivat v ucelené plose. Omitku zrnitosti 1 MM doporucu-
jeme pouZivat pouze na malé plochy jako jsou osténi, Sambrany apod.
Pro prodlouzeni zivotnosti a zachovani vzhledu doporucujeme provadét
vhodnou Udrzbu.

> Dbejte na vhodné klimatické podminky pri provadént.
> Rucni i strojni aplikace

> PouZivejte predepsané ochranné pracovni pomucky.
> Objednejte si vzorek u svého prodejce.

Spotreba

Nazev Spotifeba Cislo virobku
weberpas extraClean

zrnitg 1,0 mm 1,5kg/m? OP710Z + &. odstinu
zrnitg 1,5 mm 2,5kg/m? OP715Z + &. odstinu
zrnitg 2,0 mm 3,3kg/m? OP720Z + &. odstinu
zrnitg 3,0 mm 4,6 kg/m? 0OP730Z + &. odstinu
weberpas extraClean

rghovang 2,0 mm 2,5kg/m? OP720R + &. odstinu

Uvedené spotreby jsou orientaéni a mohou se odlisovat dle druhu podkladu a zpUsobu zpracovani.

Systémové vgrobky Cislo virobku

weberpas podklad UNI NPU 700
weberpas podklad S NPS
4
Odkazy Sluzby
kompletni navrhni si fasGdu vzornik
dokumentace webercolorline
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weberpas silikon

Silikonova tenkovrstva pastovitd omitka
Pouziti a definice virobku

> Jednodu$e zpracovatelnad probarvend pastovitd omitka obsahujici orga-

C “ 20 V., Vewe

nické pojivo a silikonovou disperzi pfipravena k pfimému pouzitl se systée- @ NQ)d“IQZ‘fQJS‘

mMovou penetract. -
viastnosti

> K barevnému ztvarnéni a vytvoreni strukturovaného povrchu pri vytvarent
novych tradi¢nich i zateplengch fasad, jejich rekonstrukcich, moderniza-
cich a renovacich. Omitka je probarvitelnd i v sytgch odstinech. Je méné
citliva na klimatické podminky pfi aplikaci.

c vysoka vodoodpudivost
se samocisticim efektem

> Disponuje environmentalnim prohlasenim o produkty, tzv. EPD

> S pouzitim urychlovaée Ize omitku aplikovat pfi nizkJch teplotach.
Rady, tipy, upozorneni

> K penetraci podkladu se pouziva probarveny podkladni natér weberpas C Vgsoké pruinost
podklad UNI v odpovidajicim odstinu.

> Pri doobjednavani je nutné uvadét ¢islo prvni vyrobené Sarze. RUzné vQ-
robni Sarze nepouzivat v ucelené plose. Omitku zrnitosti 1 MM doporucu-
jeme pouzivat pouze na malé plochy jako jsou osténi, Sambrany apod.
Pro prodlouzeni Zivotnosti a zachovani vzhledu doporucujeme provadét
vhodnou 0drzbu.

c snadna aplikace

> Dbejte na vhodné klimatické podminky pfi provadeént.

> Rucni i strojni aplikace

> PouZivejte predepsané ochranné pracovni pomucky. > < «EFEFE:EID)

> Objednejte si vzorek u svého prodejce. INTERIER

- EXTERIER

Spotreba
Nazev Spotieba Cislo virobku
weberpas silikon - -
zrnitg 1,0 mm 1,5kg/m? OP310Z + &, odstinu Cislo vy robku
zrnitg 1,5 mm 2,3kg/m? OP315Z + &. odstinu *
zrnitg 2,0 mm 3,3kg/m? 0P320Z + &. odstinu OP3XXX
zrnitg 3,0 mm 4,6 kg/m? OP330Z + &. odstinu _
weberpas silikon Baleni
rghovang 2,0 mm 2,7 kg/m? OP320R + &. odstinu k
rghovang 3,0 mm 3,7 kg/m? OP330R + €. odstinu 25 9

Uvedené spotfeby jsou orientani a mohou se odlisovat dle druhu podkladu a zpUsobu zpracovani.

Odstiny

Systémové virobky Cislo vgrobku p
vzornik

weberpas podkiad UNI NPU 700 .
webercolorline
2013 a pozdejsi
edice

Na vyzadani
ize vytvorit
* XXX - dle zrnitosti,  INividualn
viz tabulka odstiny.
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Odkazy Sluibsl

kompletni navrhni si fasadu vzornik
dokumentace webercolorline
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weberpas silikat

Silikatova tenkovrstva pastovitd omitka

Pouziti a definice vjrobku

N 2 d°' V‘{"“” > Jednodu$e zpracovatelnd probarvenad pastovitad omitka obsahujici drasel-
e u €Z| e s‘ né vodni sklo pripravenad k pfimému pouzitl se systémovou penetracl.

V|as‘|’nos“'| > K barevnému ztvarn&ni a vytvoreni strukturovaného povrchu pfi vytvarent
novych tradi¢nich i zateplengch fasad, jejich rekonstrukcich, moderniza-
cich a renovacich. Je vhodna pro pouziti do exteriéru i interiéru a pro po-
vrchové Upravy sana¢nich omitek a systému na vihké zdivo.

C prod yéné > Disponuje environmentalnim prohlasenim o produkty, tzv. EPD
Rady, tipy, upozorneni

20 P oive o > K penetraci podkladu se pouziva probarveny podkladni natér weberpas
c prirozena odolnost vuci rustu podklad S nebo weberpas podkiad UNI.
FQS na pOVFChU > Pri doobjednavant je nutné uvadét cislo prvni vyrobené Sarze.

> Pro prodlouzent zivotnosti a zachovani vzhledu doporucujeme provadét
vhodnou 0drzbu.

C mechonicky odolna > Dbejte na vhodné klimatické podminky pfi provadén.

> Ru¢ni i strojni aplikace

> PouZivejte predepsané ochranné pracovni pomuUcky.

> Objednejte si vzorek u svého prodejce.

Spotreb
£k g potreba

LS Néazev Spotifeba Cislo vgrobku
weberpas silikat
zrnitg 1,0 mm 1,8kg/m? OP210Z + &. odstinu
zrnitg 1,5 mm 2,5kg/m? OP215Z + &. odstinu
.. _ zrnitg 2,0 mm 3,3kg/m? OP220Z + ¢. odstinu
Cislo vy robku zrnitg 3,0 mm 4,6 kg/m? 0P230Z + & odstinu
* weberpas silikat
O p2xxx rghovang 2,0 mm 2,7 kg/m? OP220R + €. odstinu
Uvedené spotfeby jsou orientacni a mohou se odlisovat dle druhu podkladu a zpUsobu zpracovani.
-
Baleni o S
25 k Systémoveé vgrobky Cislo vgrobku
g weberpas podkiad UNI NPU 700
weberpas podklad S NPS

Odstiny

vzornik

webercolorline 2013

a pozdejsi edice,

kromeé odsting

oznacenygch

exclusive.

Na vyzadani Ize

* XXX - dle zrnitosti,  Vytvorit individualni
viz tabulka odstiny.
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Odkazy Sluibsl

kompletni navrhni si fasGdu vzornik
dokumentace webercolorline
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weberpas akryla

Akrylatova tenkovrstva pastovita omitka
Pouziti a definice virobku

> JednodusSe zpracovatelna probarvend pastovitd omitka obsahujici orga-
nické pojivo pripravena k pfimému pouzitl se systémovou penetraci.

¢\ Neidilesitsisi
&) vietnosti 2

> K barevnému ztvarnéni a vytvoreni strukturovaného povrchu pfi vytvarent
novych tradi¢nich i zateplengch fasad, jejich rekonstrukcich, moderniza-
cich a renovacich.

> Disponuje environmentalnim prohldsenim o produkty, tzv. EPD
> S pouzitim urychlovaée Ize omitku aplikovat pfi nizkgch teplotach. C ekonomické ‘r'eée ni
- v ’
Rady, tipy, upozorneni
> K penetraci podkladu se pouziva probarveny podkladni natér weberpas _ .
podklad UNI v odpovidajicim odstinu. C and naa p||che

> Pfi doobjednavant je nutné uvadeét Cislo prvni vyrobené Sarze. RUzné vg-
robnt Sarze nepouzivat v ucelené plose. Omitku zrnitosti 1 mm doporucu-
jeme pouZzivat pouze na malé plochy jako jsou osténi, Sambrany apod.

Pro prodlouZent Zivotnosti a zachovani vzhledu doporudujeme provadét C §|I’Okg Vg bér barev a struktur

vhodnou Udrzbu.

> Dbejte na vhodné klimatické podminky pri provadént.

> Rucni i strojni aplikace

> PouZivejte pfedepsané ochranné pracovni pomuUcky.

> Objednejte si vzorek u svého prodejce. S| & EPD
v «ERIFIED

SPO*Yeba INTERIER

EXTERIER

Nazev Spotieba Cislo vgrobku
weberpas akrylat
zrnitg 1,0 mm 1,5kg/m? OP110Z + &. odstinu -
zrnitg 1,5 mm 2,5kg/m? OPT1I5Z + &. odstinu CiS|O Vg robku
zrnitg 2,0 mm 3,3kg/m? OP120Z + &. odstinu o
weberpas akrylat O P] XXX
rghovang 2,0 mm 2,6kg/m? OPI120R + &. odstinu
rghovang 3,0 mm 3,5kg/m? OPI30R + &. odstinu =
S o Baleni

Uvedené spotfeby jsou orienta¢ni a mohou se odliSovat dle druhu podkladu a zpusobu zpracovani.

25 kg
Odstiny

Systémové vgrobky Cislo vgrobku VzO rrﬂk

weberpas podklad UNI NPU 700 webercolorline
2013 a pozdejsi
edice

Na vyzadani
ize vytvorit
* XXX — dle individualni
zrnitosti, viz tabulka  Odstiny.
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Odkazy Sluibsl

kompletni navrhni si fasadu vzornik
dokumentace webercolorline
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weberpas marmolit

Dekorativni mozaikova omitka s prirodnimi mramorovygmi zrny

Nejdiilezite)si
viastnosti

c vysoka mechanicka odolnost

c omyvatelna a snadno
udrzovatelna

c citliva na podminky pfi aplikaci

3
>

Cislo vgrobku
viz. tabulka

Baleni
20 kg

Odstiny

36 vzory
podle
vzorkovnice

Dekorativni
omitka

166 www.czweber
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Pouziti a definice vjrobku

> Jednodus$e zpracovatelna dekorativni omitka obsahujic organické pojivo
a mramorova prirodni zrna pripravenad k primému pouZitl se systémovou
penetract.

> K vytvoreni povrchovgch Uprav stén ve vné&j§im i vnitfnim prostred,
zvlasté vhodna na soklové ¢asti, portaly, pilife a sloupy i na soklové &asti
vnégjsich tepelné izolacnich kompozitnich systému. Neni vhodnéa na plo-
chy vodorovnég, nepouzivat na plochy pochozi, plochy neizolované proti

vzlinajict vihkosti, plochy trvale vihké a na sanacni omitkove systeémy.
Rady, tipy, upozorneni
> K penetraci podkladu se pouziva probarveny podkladni natér weberpas
podklad UNI MAR v odpovidajicim odstinu.
> Dbejte na vhodné klimatické podminky pri provadéni.
> Neaplikovat na vihkg podklad!
> PouZivejte predepsané ochranné pracovni pomucky.

Spoh?eba

Nazev Spotfeba  Cislo vgrobku
weberpas marmolit
jemnozrnng 3,5kg/m? MARI + €. vzoru
stfednézrnng 6kg/m? MAR2 + €. vzoru
vzory 0037, 0038, 0049, 0076, 0077, , .

M091, M092, GO4, GO5, GO6 45ko/m?  MAR2 + 2. vzory
hrubozrnng 9,5kg/m?  MARS3 + &. vzoru

Uvedené spotreby jsou orientaéni a mohou se odlisovat dle druhu podkladu a zpUsobu zpracovani.

Cislo vgrobku

NPU 700 MAR

Systémové vgrobky

weberpas podkiad UNI MAR

0dka21

kompletni
dokumentace

Sluzby
navrhni si fasGdu vzornik weberpas

marmolit




weberpas design sand

Dekorativni mozaikova omitka z kfemicitgch pisk0

Pouziti a definice virobku -
> Jednodus telna dekorativni omitka obsahujict ické poji C M=o
a barend 2Ma pripravent k pAMEmy pOUZIt 28 SUStBmovoU penelract ! Nejdiilezite)i

viastnost

> K vytvoreni povrchovgch UOprav stén ve vn&sim i vnitfnim prostreds,
zvlasté vhodna na soklové casti, portaly, pilife a sloupy i na soklové ¢asti
vnéjsich tepelné izola¢nich kompozitnich systému. Neni vhodné na plo-
chy vodorovné, nepouzivat na plochy pochozi, plochy neizolované proti
vzlinajic vihkosti, plochy trvale vihké a na sana¢ni omitkové systémy.

- v L4
Rady, tipy, upozorneni
> K penetraci podkladu se pouziva probarveny podkladni natér weberpas
podklad UNI MAR v odpovidajicim odstinu.
> Dbejte na vhodné klimatické podminky pri provadéni.

> Neaplikovat na vihkg podklad! c VUSOké prUZnOSt

B> PouZivejte pfedepsané ochranné pracovni pomucky.
> Vytvorte si vlastni vzor s aplikaci weberpas mixer:

c vysoka vodoodpudivost se
samocisticim efektem

c snadna aplikace

£k

Cislo vgrobku
DE SA +kdd vzoru

Spotreba
> 4 kg/m?

Uvedena spotfeba je orientaéni a muZe se odlisovat dle druhu podkladu a zpUsobu zpracovani.

Systémové virobky Cislo virobku
weberpas podklad UNI MAR NPU 700 MAR

Baleni
20 kg

Odstiny

12 vzoru

dle vzorkovnice,
plus moznost
vytvoreni
vlastniho vzoru-

* (pouze U vybrangch prodejct)
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Odkazy Sluibsl

kompletni navrhni si fasadu vzornik weberpas
dokumentace design sand
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weberpas design stone

Dekorativni mozaikova omitka se vzhledem prirodniho kamene
Pouziti a definice virobku

b F4 Ve g V-w2 > Jednodus$e zpracovatelna dekorativni omitka obsahujic organické pojivo
NQ dllIeZﬂ'e S‘ a pripravena k pfimému pouziti se systémovou penetract.
V|as1’nos“'| > K vytvoreni povrchovgch Uprav stén ve vné§im i vnitfnim prostred,

zvlasté vhodna na soklové casti, portaly, pilife a sloupy i na soklové ¢asti
vnéjsich tepelné izola¢nich kompozitnich systému. Neni vhodné na plo-
chy vodorovné, nepouzivat na plochy pochozi, plochy neizolované proti
vzlinajici vihkosti, plochy trvale vihké a na sana¢ni omitkové systémy.

Rady, tipy, upozorneni

> K penetraci podkladu se pouziva probarveny podkladni natér weberpas

c OmyVQ telné a SnCld no podklad UNI MAR v odpovidajicim odstinu.
> Dbejte na vhodné klimatické podminky pri provadéni.

Ud rzova telnCI > Neaplikovat na vihkg podklad!

> PouZivejte prfedepsané ochranné pracovni pomucky.
A

Spotreba

> 3 kg/m?

Uvedena spotreba je orientacni a muze se odliSovat dle druhu podkladu a zpUsobu zpracovani.

c vysoka mechanicka odolnost

c citliva na podminky pfi aplikaci

Systémové vgrobky Cislo vgrobku

weberpas podkiad UNI MAR NPU 700 MAR
M
>

Cislo vgrobku
DE ST +kod vzoru

Baleni
20 kg

Odstiny
12 vzory
dle vzorkovnice
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Odkazy Sluibsl

kompletni navrhni si fasadu vzornik weberpas
dokumentace design stone
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weberstar 223 aquaBalance @

Sucha mineralni omitka
Pouziti a definice vjrobku

> Jednoduse zpracovatelnd tenkovrstva omitka na bazi cementu a vapen-
ného hydratu pripravend v suchém stavu pro rozmichani s vodou.

Nejdiilezitejsi
viastnosti

> K vytvorent strukturovaného povrchu prfi vytvareni novgch tradi¢nich i za-
teplengch fasad, jejich rekonstrukcich, modernizacich a renovacich. Je
vhodna pro pouZiti do exteriéru i interiéru.

- v ’
Rady, tipy, upozorneni
> K penetraci podkladu se pouziva probarveny podkladni natér weberpas
podklad UNI v bilém odstinu.
> Dbejte na vhodné klimatické podminky pfi provadéni.

c pfirodni materidl
c propustng pro vodni paru

> Barevné ztvarn&ni Ize provést fasadnim natérem weberton aquaBalance. c levné rfeseni fa sady
B> PouZivejte pfedepsané ochranné pracovni pomucky.

Spotveba c pracnejsi provadéni

ve srovnani s pastovitgmi

Nazev Spotieba Cislo vrobku

weberstar 223 aquaBalance omit kCI mi
zrnitg 1,5 mm 2,7 kg/m? OMWS 22315 25
zrnitg 2,0 mm 3,0kg/m? OMWS 22320 25
zrnitg 3,0 mm 3,7 kg/m? OMWS 22330 25

Uvedené spotteby jsou orientacni a mohou se odligovat dle druhu podkladu a zpGsobu zpracovani,

Systémové vgrobky

Cislo virobku

weberpas podkiad UNI

NPU 700

O

INTERIER
EXTERIER

weberpodklad A NPA 100

Cislo vgrobku
viz tabulka

Baleni
25 kg

Odstiny
BIOO - bila

Technickg list / Fasada domu

Odkazy Slu’ibsl Video

kompletni navrhni si fasadu
dokumentace

jak omitka funguje
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webermin zrnitg webermin rghovany

Sucha mineralni omitka
Pouziti a definice vjrobku

Ne“ dﬁleii{é" §i > Jednoduse zpracovatelnd tenkovrstva omitka na bazi cementu a vapen-
ného hydratu pripravend v suchém stavu pro rozmichani s vodou.

vlas-rnor"i > K vytvoreni strukturovaného povrchu pfi vytvareni novgch tradi¢nich i za-

teplengch fasad, jejich rekonstrukcich, modernizacich a renovacich. Je

vhodna pro pouziti do exteriéru i interiéru.
Rady, tipy, upozorneni

> K penetraci podkladu se pouziva probarveny podkladni natér weberpas
podklad UNI v bilém odstinu.

c pfirodni materidl

c levné feseni povrchové Upravy

> Barevné ztvarnéni omitky Ize provést fasadnim natérem weberton silikon.

C prac nej ] provédenT > Dbejte na vhodné klimatické podminky pfi provadént.
ve srovnani s pOStOVitg mi > PouZivejte predepsané ochranné pracovni pomucky.
- . A
omitkami Spotreba
fo) p rOd U § n é Nazev Spotfeba Cislo vgrobku
webermin zrnitg 1,0 mm 1,8kg/m? OMII0Z + &. odstinu
webermin rghovang 2,0 mm 2,7 kg/m? OMI20R + &. odstinu

Uvedené spotfeby jsou orienta¢ni a mohou se odlisovat dle druhu podkladu a zpUsobu zpracovani.

Systémové vgrobky Cislo vgrobku
=) \§ weberpas podkiad UNI NPU 700
INTERIER weberpodklad A NPA 100

EXTERIER

Cislo vgrobku
viz. tabulka

Baleni
25 kg

Odstiny
BIOO - bila

rghovany

weber.min

Technickg list / Fasada domu

Odkazy Sluibsl

kompletni navrhni si fasadu
dokumentace
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webertop 204 aquaBalance

Probarvena skrabana mineralni omitka se slidou

Yo - -
Pouziti a definice vyrobku
> Omitka je ur¢ena k Upravé povrchu tradi¢nich jadrovgch omitek, kontakt- e Ve g V-
nich zateplovacich systému, rekonstrukct stargch brizolitd. @ Ne Cllllelﬂ'e Sl

viastnost

> Mineralni skrébana omitka brizolitového typu pro ruénia strojni zpracovant.
- v ’

Rady, tipy, upozorneni

> Podkladem je predevsim vhodné upravend, pevna a sucha zakladni vrstva

zateplovaciho systému, homogenni jadrova omitka, vhodné upraveny su- C VUSOké pevnOSt — tvrda omitka
chyg a soudrzng stary brizolit.

> Pri aplikaci na jadrovou omitku je nutné podklad zvingit. Pfi aplikaci na tmel
se podklad nevih¢t.

c vhodng pro zateplovaci systém

> Pri doobjednavani je nutné uvadét ¢islo prvni vyrobené Sarze. RUzné vQ-
robni Sarze nepouzivat v ucelené plose.

c paropropustna

> Dbejte na vhodné klimatické podminky pfi provadent.

> Zpracovani omitky vyzaduje praktické zkusenosti s provadénim biizolitd.
Pro zpracovani omitky je nutné specialni naradi. c sa mOéiStiCT

Spoﬁeba

Nazev Spotieba Cislo vrobku
10-1
webertop 204 (3mm) mm
na jadrovou omitku 22 kg/m? OMME + &. odstinu & 9
na ETICS 24kg/m? TLOUSTKA ﬁksqr:g:?r?ii
webertop 203 (1,5 mm) R VRSTVY ZPRACOVANI
na jadrovou omitku 16kg/m? OMMEF + &. odstinu
Uvedené spotfeby jsou orienta¢ni a mohou se odlisovat dle druhu podkladu a zpusobu zpracovani.
Systémové vgrobky Cislo vgrobku é— -
islo viyrobku
webertherm min - lepici a stérkova hmota LZS 740 . g
viz tabulka
-
Baleni

30 kg

Odstiny
145 odstind
barev dle
vzorniku
webertop
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Odkazy Slu’ibsl

kompletni navrhni si fasadu vzornik
dokumentace webertop
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webertop 200 aquaBalance

Probarvena skrabana mineralni omitka se slidou

Nejdiilezite)si
viastnosti

c vysoka pevnost — tvrdad omitka
c vhodng pro zateplovaci systém
c paropropustny

- -

c samocistici

Q& 9 | PRO RUENIT

POUZE TLOUSTKA ISTROINI
EXTERIER VRSTVY ZPRACOVANI

Cislo vgrobku

- OMMD +¢. odstinu

€

g Baleni

<4 30 kg

g Odstiny

- 145 odstinv

* barev dle
vzorniku
webertop

www.czweber

w

Pouziti a definice vjrobku

> Omitka je ur¢ena k Upravé povrchu tradi¢nich jadrovgch omitek, kontakt-
nich zateplovacich systému, rekonstrukct stargch brizolitd.

> Mineralni skr@bana omitka brizolitového typu pro ruénia strojni zpracovant.
- v ’

Rady, tipy, upozorneni

> Podkladem je predevsim vhodné upravend, pevna a sucha zakladni vrstva

zateplovaciho systému, homogenni jadrova omitka, vhodné upraveny
suchy a soudrzng starg brizolit.

> Pri aplikaci na jadrovou omitku je nutné podklad zvih¢it. Pri aplikaci na tmel
se podklad nevih¢t.

> Pfi doobjednavani je nutné uvadét Cislo prvni vyrobené Sarze. RUzNé
v{robni Sarze nepouzivat v ucelené plose.

> Dbejte na vhodné klimatické podminky pfi provadent.

> Zpracovani omitky vyzaduje praktické zkuSenosti s provadénim bfizoli-
tU. Pro zpracovani omitky je nutné specialni naradi.

A
Spotreba
> webertop 200 aquabalance (4 mm): 25 kg/m?
> webertop 200 aquabalance (I mm): 15 kg/m?

Uvedené spotfeby jsou orienta¢ni a mohou se odlisovat dle druhu podkladu a zpUsobu zpracovani.

Systémové vgrobky Cislo vgrobku
webertherm min - lepici a stérkova hmota LZS 740
weberdur 132 MVCO 132

Odkazy Sluibsl

kompletni navrhni si fasGdu vzornik
dokumentace webertop




weberpral KS

Mineralni Skrabana omitka pro naro¢né reprezentativni fasady
Pouziti a definice virobku

> Omitka je urc¢ena k Upraveé povrchu fasad dekoracné bohatgch, Clenitgch e e NSRS
a s reprezentativnim vzhledem. ) Ne ClUIQZﬂ'Q SI
> Omitka se mUZze nandset primo na rovné, homogenni cihelné nebo beto- Vlasfnos‘r‘

noveé zdivo, jakoz i na upraveny podklad (starg brizolit, jadrova omitka, atp.)

> Omitka je vhodna na nasledujici podklady — cihelné zdivo, betonoveé zdivo,

monolitickg beton, smigené zdivo, kamenné zdivo, star brizolit, jadrova fo) Vgsok{] pevnost - tvrda omitka

omitka. Ostatni podklady je nutno konzultovat.
Rady, tipy, upozorneni

> Omitka se nanasi na jadrovou omitku bez penetrace.

c neni vhodna pro zateplovaci
systém

> Zpracovani vyzaduje zkuSenosti s brizolitovgmi omitkami.

> Dbejte na vhodné klimatické podminky pfi provadeént.

c paropropustna

> Pro zpracovani omitky je nutné specialni naradi
A

Spotreba

> 1,6 kg/m?/1 mm

2amesova voda
> 6-71/30 kg pytel

Uvedené spotieby jsou orientani a mohou se odlisovat dle druhu podkladu a zpusobu zpracovani. ﬂ 10 mm I ! éé !
Systémoveé vgrobky Cislo vgrobku PRO RUENT

INTERIER TLOUSTKA 1 STROINI
EXTERIER VRSTVY ZPRACOVANI

c samocistici

weberdur 132 MVCOI132

Cislo vgrobku
OMM +¢&. odstinu

Baleni
30 kg

Odstiny

144 barevngch
odstiny, dle
francouzské
vzorkovnice
Collection A + B

weber.pral KS
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Odkazy Sluibsl

kompletni navrhni si fasadu
dokumentace
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EXTRA

Stérkova omitka

174

Nejdiilezite)si
viastnosti

c idealni hladkg povrch

c moznost prekryti drobngch
nepohyblivgch trhlin

c na savé i nesavé podklady

L

INTERIER
EXTERIER

w

www.czweber

Cislo vgrobku
M742

Baleni
25 kg

Barva
Bila,
PO vyschnuti

Pouziti a definice vjrobku

B> Stérkova omitka slouzi k vyrovnani a vyhlazeni nerovnosti a k uzavreni ne-
pohyblivgch trhlineka puklin. Specialni pouziti Spachtlovaci omitky EXTRA
spociva v pripraveé podkladd pro renovace a natéry Weber. Velmi vhodna
pro renovaci Stukatur jako modelova hmota.

> Sucha@, vyspravkova, velmi jemna omitka, obohacena disperzn imi prisa-
dami.

Rady, tipy, upozorneni

> Povrch se pred nanasenim stérkové omitky nepenetruje. Nandsi se
na suchg pripraveny podklad.

> Dbejte na vhodné klimatické podminky pri provadeént.
> PouZivejte predepsané ochranné pracovni pomucky.
> Objednejte si vzorek u svého prodejce.

~
Spotreba
> cca Tkg/m?

Zamesova voda
> 5,5 1/25kg pytel (04 — 0,5 1/2kg pytel)

Uvedené spotfeby jsou orienta¢ni a mohou se odlisovat dle druhu podkladu a zpUsobu zpracovani.

Odkazy Sluibsl

kompletni navrhni si fasadu
dokumentace




weberton elastik Nov{

Elastick( fasadni natér se zvgSenou odolnosti proti fasdm a plisnim

Pouziti a definice vjrobku

> Elastickg fasadni natér obsahujict organické pojivo silikonovou disperzi,
pripraveny k primému pouZiti, se systémovou penetract

> Univerzalné pouzitelng fasadni natér ur¢eny k barevnému ztvarnéni
novych fasad, ale i pfi jejich rekonstrukcich, modernizacich a renova-
cich. Natér je schopen premostovat trhliny v podkladu do Sitky 0,5 mm.
Natér ve své strukture disponuje novou technologil dvojitého molekular-
niho sitovani, kterd zajisti maximalni elasticitu a velmi nizkou Spinavost.
Technologie AMME (Advanced Micro Matrix Embedding) zajistuje vysokou
odolnost vU¢i fasdm a plisnim. Je vhodng také k pretirani vSech typU ten-
kovrstvgch omitek, starsich pevngch a vodéodolngch natért nebo tradi¢-
nich omitek véetné minerdlnich omitek brizolitového typu.

> Vhodng pro renovaci fasad.
- v ’
Rady, tipy, upozorneni
> K penetraci podkladu se pouziva podkladni natér weberpodklad A.
> Pri doobjednavant je nutné uvadét Cislo prvni vyrobené Sarze.

> Pro prodlouzeni zivotnosti a zachovani vzhledu doporu¢ujeme provadét
vhodnou Udrzbu.

> Dbejte na vhodné klimatické podminky pri provadént.
> PouZivejte predepsané ochranné pracovni pomuUcky.
> Objednejte si vzorek u svého prodejce.

Spotreba

> na hladky povrch: 0,40 kg/m?

> na hruby povrch: 0,65 kg/m?

Uvedené spotfeby jsou orienta¢ni a mohou se odlisovat dle druhu podkladu a zpusobu zpracovani.

Systémové vgrobky Cislo vgrobku

weberpodklad A NPA 100

Odkazy Sluibsl

kompletni navrhni si fasadu vzornik
dokumentace webercolorline

O A0
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Nejdiilezitejsi
viastnosti

c vysoce elastickg natér se
schopnosti premostovani trhlin

c odolng proti rustu fas a plisni

c dvojité molekularni sitovani -
pruznost, nizka Spinivost

c vysoce kryvy

>

POUZE
EXTERIER

Cislo vgrobku

Baleni
5kg, 25kg

Odstiny
vzornik
webercolorline
2013 a pozdejsi
edice

Na vyzadani
ize vytvorit
individualni
odstiny.

www.czweber

NFELA +¢&. odstinu
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rton extraClean active @

Fasadni natér s fotokatalytickgm efektem

176

Nejdiilezite)si
viastnosti

- =

c samocistici

c odolng proti rustu
mikroorganismu

c fotokatalytickg efekt

c dlouhodobé ¢gistyg povrch

s Kk

POUZE
EXTERIER

Cislo vgrobku
NFECA +¢&. odstinu

Baleni
5kg, 25kg

Odstiny
vzornik
webercolorline
2013 a pozdeéjsi
edice bez odsting oznacenych
zn. exclusive

Na vyzadani ize vytvorit
individualni odstiny.

www.czweber
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Pouziti a definice vjrobku

> Fasadni natér s fotokatalytickgm efektem obsahujici modifikované silikato-
vé pojivo. Je pripraveny k pfimému pouzitl se systémovou penetract. Diky
pouzitému pojivu ma natér viastnosti blizké silikdtovéemu natéru. Unikatnt
receptura natéru weberton extraClean active s fotokatalytickgm efektem
zajistuje dlouhodobou cistotu povrchu a vysoky stupen ochrany proti
rUstu mikroorganismu.

> Natér je ur€en k pretirani nebo pripadnému dalsimu barevnému ztvarnéni
omitky weberpas extraClean nebo weberpas extraClean active. Pretfenim
natérem weberton extraClean active neztrati omitka své unikatni viastnosti.
Natér je dale urcen na bézné mineralni jadrové Stukové omitky.

> Vhodng do kazdého prostredi, zejména vSak do center meést, lokalit se
zhor§engm ovzdusim a tam kde je husta doprava.

- v ’
Rady, tipy, upozorneni
> K penetraci podkladu se pouziva podkladni natér weberpas podklad S.
> Pfi doobjednavant je nutné uvadét Cislo prvni vyrobené Sarze.

> Pro prodlouzeni zivotnosti a zachovani vzhledu doporu¢ujeme provadét
vhodnou Udrzbu.

> Dbejte na vhodné klimatické podminky pri provadént.
> PouZivejte pfedepsané ochranné pracovni pomuUcky.
> Objednejte si vzorek u svého prodejce.

A
Spotreba

> 0,5kg/m?

Uvedené spotreby jsou orientaéni a mohou se odlisovat dle druhu podkladu a zpUsobu zpracovani.

Systémové vgrobky Cislo vrobku

weberpas podklad S NPS
Odkazy Sluzby
kompletni navrhni si fasGdu vzornik
dokumentace webercolorline
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weberton micro V

Silikonovy fasadni natér s vgztuzngmi mikroviakny

Pouziti a definice vjrobku

> Fasadni nateér obsahujict silikonovou disperzi, pfipraveny k pfimému pou-
ZitT, se systémovou penetract.

> Univerzdlné pouzitelng vodou reditelny fasadni natér ur¢eny k barevné-
mu ztvarnéni novych fasad, ale i pfi jejich rekonstrukcich, modernizacich
a renovacich. Je vhodng také k pretirani vSech typU tenkovrstvgch omitek,
starsich pevngch a vodéodolngch natért nebo tradi¢nich omitek tzv. bri-
zolitového typu. Vysoka odolnost a kryvost umoziuje univerzalni pouziti.

> Natér je vhodng k preklenovani viasovgch trhlin, napr. ve Stukovgch omit-
kach.

- v 4
Rady, tipy, upozornen
> K penetraci podkladu se pouziva podkladni natér weberpodklad silikon.
> Pri doobjednavant je nutné uvadét cislo prvni vyrobené Sarze.

> Pro prodlouzent zivotnosti a zachovani vzhledu doporucujeme provadeét
vhodnou Udrzbu.

> Dbejte na vhodné klimatické podminky pri provadént.
> PouZivejte predepsané ochranné pracovni pomucky.
> Objednejte si vzorek u svého prodejce.

Spotreba

> na hladky povrch: 0,40 kg/m?

> na hrubg povrch: 0,65 kg/m?

Uvedené spotfeby jsou orienta¢ni a mohou se odliSovat dle druhu podkladu a zpusobu zpracovani.

Systémové virobky Cislo virobku

weberpodklad silikon G500

Odkazy Sluibsl

kompletni navrhni si fasadu vzornik
dokumentace webercolorline

Nejdiilezitejsi
viastnosti

¢ propustng pro vodni pary
c vhodng na sanac¢ni omitky

c vyztuzeng mikrovlakny pro
preklenuti vlasovgch trhlin

¢ vysoce vodoodpudivy

L

POUZE
EXTERIER

Cislo vgrobku
NFSON +¢&. odstinu

Baleni
5kg, 25kg

Odstiny
vzornik
webercolorline
2013 a pozdejsi
edice bez odstind oznacenygch
zn. exclusive

Na vyzadani ize vytvorit
individualni odstiny.

LI
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rton silikon

Silikonov( fasadni natér

&

Nejdiilezite)si
viastnosti

c vgborné kryci schopnosti

c pruzng

c Sirokg vgbér odstinU

¢ vysoce vodoodpudivy

¥

POUZE
EXTERIER

www.czweber

Cislo vgrobku
NFSIL +¢&. odstinu

Baleni
5kg, 25kg

Odstiny
vzornik
webercolorline
2013 a pozdejsi
edice

Na vyzadani
ize vytvorit
individualni
odstiny.

Pouziti a definice vjrobku

> Fasadni nateér obsahujict silikonovou disperzi, pripraveny k pfimému pou-
ZitT, se systémovou penetract.

> Univerzdlné pouzitelng vodou feditelny fasadni natér ur¢eny k barevné-
mu ztvarnéni novgch fasad, ale i k jejich rekonstrukcim, modernizacim

a renovacim. Je vhodng také k pretirant vSech typu tenkovrstvgch omitek,
starsich pevngch a vodéodolngch natért nebo tradi¢nich omitek tzv. bri-
zolitového typu.

- v 4
Rady, tipy, upozorneni
> K penetraci podkladu se pouziva podkladni natér weberpodklad silikon.
> Pfi doobjednavani je nutné uvadét Cislo prvni vyrobené Sarze.

B> Pro prodlouzeni Zivotnosti a zachovani vzhledu doporucujeme provadét
vhodnou Udrzbu.

> Dbejte na vhodné klimatické podminky pfi provadent.
> PouZivejte predepsané ochranné pracovni pomucky.
> Objednejte si vzorek u svého prodejce.

Spotreba

> na hladky povrch: 0,4 kg/m?

> na hrubg povrch: 0,55 kg/m?

Uvedené spotfeby jsou orienta¢ni a mohou se odlisovat dle druhu podkladu a zpUsobu zpracovani.

Systémové vgrobky Cislo vgrobku

weberpodklad silikon G500

Odkazy Sluibsl

kompletni navrhni si fasddu vzornik
dokumentace webercolorline

OFA0
]




Silikonov{ fasadni natér se zvgsSenou odolnosti proti fasdm a plisnim

Pouziti a definice vjrobku

> Fasadni natér se zvgsengm obsahem biocidniho prostfedku pripraveny
k pfimému pouziti, se systémovou penetract.

> Univerzdlné pouzitelng fasadni natér uréeng k barevnému ztvarnéni no-
vgch fasad, ale i pri jejich rekonstrukcich, modernizacich a renovacich. Je
vhodng také k pretirani viech typu tenkovrstvgch omitek, starsich pev-
ngch a vodéodolngch natért nebo tradi¢nich omitek tzv. brizolitového
typu. Pouzitelng v mistech zvgseného rizika biotického napadeni fasady.

- v 4
Rady, tipy, upozorneni
> K penetraci podkladu se pouziva podkladni natér weberpodklad silikon.
> Pri doobjednavani je nutné uvadét Cislo prvni vyrobené Sarze.

B> Pro prodlouzeni Zivotnosti a zachovani vzhledu doporucujeme provadét
vhodnou Udrzbu.

> Dbejte na vhodné klimatické podminky pfi provadent.
> PouZivejte predepsané ochranné pracovni pomucky.
> Objednejte si vzorek u svého prodejce.

Spotreba

> na hladky povrch: 0,40 kg/m?

> na hruby povrch: 0,65 kg/m?

Uvedené spotfeby jsou orienta¢ni a mohou se odlisovat dle druhu podkladu a zpUsobu zpracovani.

Systémové vgrobky Cislo vgrobku
weberpodklad silikon G500
odstrafiovaé fas mechu a liejnikd Vo003

Odkazy Slu’ibsl

kompletni navrhni si fasadu vzornik
dokumentace webercolorline

OFA0
]

' Nejdileziteys
&) vietnosti 2

¢ vysoka odolnost proti
mikroorganizmUm

c vodoodpudivy
c vgborné kryci schopnosti

c Sirokg vgbér odstiny

L

POUZE
EXTERIER

Cislo vgrobku
NFB+¢&. odstinu

Baleni
5kg, 25kg

Odstiny
vzornik
webercolorline
2013 a pozdejsi
edice

Na vyzadani
ize vytvorit
individualni
odstiny.
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weberton silikat

Fasadni mineralni natér
Pouziti a definice vjrobku

b F4 V. g Vowe > Fasadni natér obsahujict draselné vodni sklo, pripraveny k pfimému pou-
Ne dUlQZﬂ'Q‘)Sl ZitT, se systémovou penetract.

@ ; VIasmoﬁ‘ > Fasadni natér uréeny k barevnému ztvarné&ni novgch fasad, ale i pfi jejich
rekonstrukcich, modernizacich a renovacich. Je vhodng také k pretirant bi-
Igch nebo egalizaci probarvengch mineralnich tenkovrstvgch omitek, pro
kone¢nou povrchovou Upravu sanacnich systému na vihké zdivo. Je pou-

(e} propUStng pPro \elo]] pé ry ZiteIng do exteriéru i interiéru.
Rady, tipy, upozorneni
C VhOdng na sanacni OmTtkg > K penetraci podkladu se pouziva podkladni natér weberpas podkiad S.
> Pfi doobjednavani je nutné uvadét Cislo prvni vyrobené Sarze.
C Vg borné krl_.]CT SChOpnOSti > Pro prodlouzent zivotnosti a zachovani vzhledu doporucujeme provadét

vhodnou Udrzbu.

> Dbejte na vhodné klimatické podminky pfi provadent.

c odolng proti biotickému
napadeni

> PouZivejte predepsané ochranné pracovni pomucky.

> Objednejte si vzorek u svého prodejce.

Spotreba

> na hladky povrch: 0,4 kg/m?
> na hrubg povrch: 0,65 kg/m?
Uvedené spotfeby jsou orienta¢ni a mohou se odlisovat dle druhu podkladu a zpUsobu zpracovani.
POUZE
EXTERIER
Systémové vgrobky Cislo vgrobku
weberpas podklad S NPS
>~ -
Cislo vgrobku

NFS +¢. odstinu

Baleni
5kg, 25kg

Odstiny
vzornik
webercolorline
2013 a pozdejsi
edice bez odsting oznacenych
zn. exclusive

Na vyzadani ize vytvorit
individualni odstiny.
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Odkazy Sluibsl

kompletni navrhni si fasddu vzornik
dokumentace webercolorline

OFA0
]
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weberton akrylat

Fasadni akrylatovyg natéer
Pouziti a definice virobku

> Fasadni natér obsahujict akrylatovou disperzi, pripraveny k primému po- e Ve g V-
uZziti, se systémovou penetract. ) Ne ClUIQZﬂ'Q SI
Univerzalné pouzitelng fasadni natér uréeny k barevnému ztvarnéni Vlas“'n()ﬁ|

novych fasad, ale i pfi jejich rekonstrukcich, modernizacich a renovacich.
Je vhodnyg také k pretirani vSech typU tenkovrstvgch omitek, starsich
pevnych a vodéodolngch natéry nebo tradi¢nich omitek tzv. brizolitového

tupu. c odolng vUci poveétrnostnim
Rady, tipy, upozorneni vlivom
> K penetraci podkladu se pouziva podkladni natér weberpodklad A.

c vgborné kryci schopnosti

> Pri doobjednavani je nutné uvadét Cislo prvni vyrobené Sarze.

B> Pro prodlouzeni Zivotnosti a zachovani vzhledu doporucujeme provadét c jeandU§e ZprOCOVQtelng

vhodnou Udrzbu.

> Dbejte na vhodné klimatické podminky pfi provadent.

c Sirokg vgbér barevngch
odstinu

> PouZivejte predepsané ochranné pracovni pomucky.

> Objednejte si vzorek u svého prodejce.
~

Spotreba

> na hladky povrch: 0,4 kg/m?

> na hruby povrch: 0,65 kg/m?

Uvedené spotfeby jsou orienta¢ni a mohou se odlisovat dle druhu podkladu a zpUsobu zpracovani. 9
POUZE
EXTERIER
Systémové vgrobky Cislo vgrobku
weberpodklad A NPA 100

Cislo vgrobku
NFAKR +¢&. odstinu

Baleni
25kg; 5kg

Odstiny

vzornik
webercolorline
2013 a pozdejsi >
edice §
Na vyzadani 3
ize vytvorit $
individualni ~
odstiny. %
Odkazy Sluzby g

kompletni navrhni si fasadu vzornik
dokumentace webercolorline

[=]
]
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weberton aquaBalance

Fasadni natér k pretirani omitek weberpas aquaBalance a weberpas topDry
Pouziti a definice virobku

b F4 Ve g V-w2 > Fasadni nateér obsahujict silikonovou disperzi, pripraveny k pfimému pou-
NQ dllIeZﬂ'e S\ ZitT se systémovou penetract.
v‘asfnosf| > Natér je uren k pretirani nebo pripadnému dalsimu barevnému ztvarnéni

tenkovrstvé omitky weberpas aquaBalance, nebo omitky weberpas topDry.
Pretrenim povrchu omitky weberpas aquaBalance, nebo omitky weberpas
topDry neztrati omitky schopnost requlace vihkosti na svém povrchu a tim
i prirozenou ochranu proti rustu mikroorganismu.

Rady, tipy, upozorneni

> K penetraci podkladu se pouziva podkladni natér weberpodklad silikon.

c propustng pro vodni pary

c regulace vlhkosti na povrchu

> Pfi doobjednavani je nutné uvadét Cislo prvni vyrobené Sarze.

B> Pro prodlouzeni Zivotnosti a zachovani vzhledu doporucujeme provadét
| vhodnou Udrzbu.

c pruznyg

> Dbejte na vhodné klimatické podminky pfi provadent.

v k _ _ b - d t, o > PouZivejte predepsané ochranné pracovni pomucky.

C SIro U VU er ogstinu > Objednejte si vzorek u svého prodejce.
NA

Spotreba

> na hladky povrch: 0,4 kg/m?

> na hruby povrch: 0,65kg/m?

9 e Uvedené spotfeby jsou orientaéni a mohou se odlisovat dle druhu podkladu a zpUsobu zpracovani.
POUZE
EXTERIER "
Systémové vgrobky Cislo vgrobku
weberpodklad silikon G500

Cislo vgrobku
NFAB +&. odstinu

Baleni
25kq; 5kg

Odstiny
vzornik
webercolorline
2013 a pozdejsi
edice

Na vyzadani
ize vytvorit
individualni
odstinu.
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Odkazy Sluibsl

kompletni navrhni si fasGdu vzornik
dokumentace webercolorline
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weberton metallic

Metalick( fasadni natér

Pouziti a definice virobku

> Fasadni natér v metalickgch barevngch odstinech, obsahujici akrylatovou
disperzi, pfipraveny k pfimému pouzitl se systémovou penetract.

> Fasadni natér v metalickgch barevnych odstinech je ur¢eng k barevnému
ztvarnéni dekorativnich prvkd a ploch na novgch fasadach, ale i pri
jejich rekonstrukcich, modernizacich a renovacich. Je vhodng k natirant
na véechny typy tenkovrstvgch omitek.

Rady, tipy, upozorneni

> K penetraci podkladu se pouziva probarveny podkladni ndtér weberpod-
klad A.

> Pri doobjednavani je nutné uvadét Cislo prvni vyrobené Sarze.

B> Pro prodlouzeni Zivotnosti a zachovani vzhledu doporucujeme provadét
vhodnou Udrzbu.

> Dbejte na vhodné klimatické podminky pfi provadent.
> PouZivejte predepsané ochranné pracovni pomucky.
> Objednejte si vzorek u svého prodejce.

Spotreba

> na hladky povrch: 0,4 kg/m?

> na hrubg povrch: 0,65 kg/m?

Uvedené spotfeby jsou orienta¢ni a mohou se odlisovat dle druhu podkladu a zpUsobu zpracovani.

Systémové vgrobky Cislo vgrobku

weberpodklad A NPA 100
Odkazy Sluzby
kompletni navrhni si fasadu vzornik
dokumentace weberton metalic

< Nejdileziteys
&) vietnosti 2

c vgbér ze 16 metalickgch
odstinu

o v

c odolng vUcCi UV zareni

c vodoodpudivyg

>

POUZE
EXTERIER

Cislo vgrobku
NFMET +¢&. odstinu

Baleni
15kg; 5kg

Odstiny
16 odstind dle
vzorkovnice
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weberton marmolit

Renovacni ochrannyg natér pro omitku weberpas marmolit
Pouziti a definice virobku

N “dol V‘{""‘” > Transparentn’ fasadni natér obsahujici organické pojivo, uréeny pro re-
e u ez‘ e S‘ novaci povrchu omitky weberpas marmolit. Natér je pripraven k pfimému

viastnosti povzItl

> Je urcen k renovaci dekorativni omitky weberpas marmolit.

Rady, tipy, upozorneni

> Podklad se neupravuje podkladnim natérem.

c renovace pOVFChO Omitkg > Dbejte na vhodné klimatické podminky pfi provadent.
Weberpas marmolit > Pouzivejte predepsané ochranné pracovni pomucky.

Spotreba

> 04 az 0,6kg/m?

Uvedené spotfeby jsou orienta¢ni a mohou se odliSovat dle druhu podkladu a zpUsobu zpracovani.

c vytvari souvislou transparentni
vrstvu na povrchu omitky

£

INTERIER
EXTERIER

Cislo vgrobku
NF MAR

Baleni
5kg

Odstiny
mIlécne
zabarveny,
PO vyschnuti
transparentnt
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Odkazy Sluzby
kompletni navrhni si fasadu
dokumentace
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weberantigraffiti natér

Permanentni natér pro preventivni ochranu pred graffiti

Ve oo - - 4
Pouziti a definice vyrobku
> Permanentni ochrana proti graffiti v provedeni matném a leskiém, pro po-
uziti v exteriérech na podkladech natfengch a bez natéru.

> Pripravek je urCeny k permanentni ochrané konec¢ngch povrchovgch
Uprav fasad proti graffiti. Jde predevsim o tenkovrstvé omitky a natéry.
Ale i jiné hladké a porézni povrchy stavebnich materialy, jako jsou cihly,
beton, pfirodni kameny a omitky. V matné (7801M) i lesklé (780I1L) variant&.

> Velmi vysoka paropropustnost (Sd < 0,1 m)
- v 14
Rady, tipy, upozornen
> Doporué¢ené nandasenti: Idedlnim rfedenim aplikace jsou dva pracovnici
- prvni Nanasi valeckem smeés ve slabé vrstvé a druhy peclivé roztira bez
namaceni stejngm typem valec¢ku naneseny natér do slabé rovnomeérné

vrstvy. Celg povrch musi byt osetfen rovnomérnég, nesmi se objevit nena-
tfend mista ani mista s prebytkem natéru.

> Dbejte na vhodné klimatické podminky pfi provadeént.

> PouZivejte predepsané ochranné pracovni pomucky.
A

Spotreba

> 01-0,3I/m?

Spotreba zavisi na podminkach béhem aplikace, metodé aplikace, hrubosti a savosti povrchu a ztratach
béhem aplikace.

Odkazy Slu’ibsl

kompletni navrhni si fasadu
dokumentace

' Nejdileziteys
&) vietnosti 2

c az 100 cyklU odstarnéni graffiti
c odstranéni graffiti pouze vodou

c oSetrenyg povrch je chranén
proti sprejovgm barvam, fixom,
inkoustu, pta¢im vgkalim,
kyselgm destim, vihkosti,
samolepkam a lepidlim

>

POUZE
EXTERIER

Cislo vgrobku
780IM — mat
7801L — lesk

Baleni
11, 51

www.czweber
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Technickg list / Fasada domu

weberantigraffiti podkiad

Podkladni natér pod weberantigraffiti natér

Nejdiilezite)si
viastnosti
c stabilizuje podklad

c izoluje ochranng ochranng
natér od podkladu

c zamezuje vzniku
tzv. ,mokrého vzhledu”

S Kk

POUZE
EXTERIER

Cislo vgrobku
7814

Baleni
11, 51

Barva
transparentni

www.czweber

Pouziti a definice vjrobku

> Pouziva se jako podkladni natér na vSechny podklady pred aplikaci weber-
antigaffiti natéru. Mimo jiné zamezuje vzniku tzv. mokrého vzhledu.

> Bezbarva vodni disperze styrenakrylovgch kopolymert, kterd je urc¢end
zejména pro oSetfeni povrchU pred nanesenim weberantigaffiti natéru. Je
paropropustny, ma hydrofobni efekt, zabranuje pronikani nezadoucich latek
do podkladuy, je UV stabilni.

> Po vyschnuti vytvari bezbarvg, stézi viditelng film v zavislosti na druhu pod-
kladu, mnozstvi slune¢niho svétla a Uhlu jeho dopadu. Pri zasychani nelepr,
hydrofobni efekt se projevuje po 5 hodinach. Muze bgt pouzit nejen na hlad-
kgch, ale i poréznich hrubgch povrsich. Diky extrémné malé velikosti astic jej
Ize doporucit pro vétsinu savgch mineralnich podklady jako jsou napr. beton,
cementové omitky, sadrokartony, cihly, prirodni kameny, fasadni natéry, atd.
Natér je vysoce odolng vuci alkaliim, takze jej Ize aplikovat i na vapenocemen-
tové omitky.

> Vyznacuje se velice dobrou pfilnavosti k povrchum, vysokou odolnostt vUci
vlivim vneéjsiho prostredi, véetné viuci pusobent agresivnich chemikalii.
- v ’
Rady, tipy, upozorneni
> Doporucené nandasent: [dedlnim rfeSenim aplikace jsou dva pracovnici — prvni
nanasi valeckem smés ve slabé vrstvé a druhg peélivé roztira bez namaéeni

stejngm typem valecku naneseny natér do slabé rovnomérné vrstvy. Celg
povrch musi bgt oSetifen rovnomérné, nesmi se objevit nenatfena mista.

> Pokud si nejsme jisti, ze je natér proveden rovnomeérne v celé plose, nebo
v pripadé hrubgch a savgch podklady provedeme jesté jedenu vrstvu natéru.

> Dbejte na vhodné klimatické podminky pri provadént.

> PouZivejte pfedepsané ochranné pracovni pomucky.
~

Spotreba

> 0,06-0,2 I/m?

Spotfeba zavisi na podminkach béhem aplikace, metodé aplikace, hrubosti a savosti povrchu a ztratdch
béhem aplikace.

Odkazy Sluibsl

kompletni navrhni si fasadu
dokumentace




weberpodkiad A

Penetracéni natér

Pouziti a definice virobku

> Podkladni natér na bazi akrylatové disperze, koncentrovany, ur¢enyg k fe-
déni vodou, po vyschnuti transparentni.

> Penetrace savych podklady pred aplikacl a nandsenim lepicich tmeld
pro obklady a dlazby. K Upraveé podkladu pred provadénim povrchovgch
Uprav.

Rady, tipy, upozorneni

> Podkladni natér se redi podle savosti podkladuv poméru 1 dil weberpod-
klad A s 5 — 8 dily cisté vody.

> Dbejte na vhodné klimatické podminky pri provadeént.

> PouZivejte predepsané ochranné pracovni pomucky.
A

Spotreba

> pro 1 vrstvu cca 0,03kg/m?
Uvedené spotfeby jsou orienta¢ni a mohou se odliSovat dle druhu podkladu a zpusobu zpracovani.

Odkazy Sluzby
kompletni navrhni si fasddu
dokumentace

Nejdileziteys
&) vietnosti 2

c sjednocuje a snizuje savost
podkladu

c zvysuje pridrznost
povrchovych Oprav

c prodluzuje zpracovatelnost
povrchové upravy

c snizuje riziko barevngch
odchylek povrchové Opravy

Lr

INTERIER
EXTERIER

Cislo virobku
NPA 100

Baleni
1kg; 2kg; 4 kg;
15kg

Barva
mlécna, po
vyschnuti
transparentnt

www.czweber
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weberpas podkiad S

Silikatovy podkladni natér
Pouziti a definice virobku

l '1. > Podkladni natér na bazi vodniho skla, koncentrat urceng k redent vodou,
b { PR 54 dkladni nate bazi vodniho skla, ki at uréeny k fedént vod
@ e u €ZI Q)Sl PO vyschnuti transparentnt
; VIasmoﬁ‘ > K Opravé podkladu pod tenkovrstvé pastovité omitky weberpas silikat,
weberpas extraClean a weberpas extraClean active. Rovnéz pod natéry
weberton silikit a weberton extraClean active. Pouziva se predevsim
& v pripadech pozadavku na maximalni paropropustnost vnégjsiho souvrstvi,
c prOdysng zejména na sana¢nich omitkovych systémech pro vihké zdivo.
. . s . - 4 ’
c sjednocuje a snizuje savost Rady, tipy, upozorneni
pOd kladu > Pfed nanasenim zakryjte plochy, které mUZete podkladnim natérem po-
trisnit.
C ZVgéUje pﬁd ri nOSt > Dbejte na vhodné klimatické podminky pri provadént.
pOVFChOVQCh 0 prav > Pouzivejte predepsané ochranné pracovni pomucky.

¢ snizuje riziko barevngch f‘gﬁ:}fﬁ?ﬂm

OdCh g Iek pOVFChOVé 0 pravy Uvedené spotieby jsou orientacni a mohou se odlidovat dle druhu podkladu a zpUsobu zpracovani.

£

INTERIER
EXTERIER

Cislo vgrobku
NPS

Baleni
1kg; 5kg;15kg

Odstin
PO vyschnuti
transparentni

Odkazy Sluibsl

kompletni navrhni si fasddu
dokumentace

w
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weberpodklad silikon

Silikonovy podkladni natér
Pouziti a definice virobku

> Podkladni natér na bazi silikonové disperze, koncentrovanyg, uréeng k re-
déni vodou, po vyschnuti transparentni.

Nejdileziteys
&) vietnosti 2

> Systémovy transparentni podkladni natér urcéeng ke snizeni a sjednoce-
nf savosti podkladu a zvgseni pridrznosti silikonovgch fasadnich natérd
weberton silikon, weberton bio, weberton aquaBalance a weberton micro V.

Rady, tipy, upozornéni c sjednocuje a snizuje savost

> Pfed nanasenim zakryjte plochy, které muzete podkladnim natérem po-
tFisnit podkladu

> Dbejte na vhodné klimatické podminky pri provadént. v . .~
I ) ) S c zvysSuje pridrznost

> Pouzivejte predepsané ochranné pracovni pomucky. _ _

Spotreba povrchovych Oprav

> cca 0,1kg/m? o . L. _
Uvedeneé spotieby jsou orientaéni a mohou se odligovat dle druhu podkladu a zpUsobu zpracovani. C SNl ZUJe rizi ko ba revn gch

odchylek povrchové Opravy

Lr

INTERIER
EXTERIER

Cislo virobku
G500

Baleni
1kQg; 10kg

Odstiny
PO vyschnuti
transparentni

Technickg list / Fasada domu

Odkazy Slu’ibsl

kompletni navrhni si fasadu
dokumentace
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weberpas podkiad UNI weberpas podkiad UNI MAR

Podkladni natér

Nejdiilezite)si
viastnosti

c sjednocuje a snizuje savost
podkladu

c zvysuje pridrznost
povrchovygch Oprav

c barevné predpripravi podklad,
zvlasté pro rghované struktury

c snizuje riziko barevngch
odchylek povrchové Upravy

£

INTERIER
EXTERIER

,, Cislo virobku
— ' NPU700
"..--- NPU7OOMAR
eyt et NPU700BR

—-— Baleni

1kg; 5kg; 20kg
Odstiny

Weberpas podklad UNI se dodava se v 8 zdakladnich
odstinech: bilg (W), zeleng (G), zIlutg (L), Cerveng (R), edg (U),
hné&dg (H), modryg (M), oranzovg (O).

Weberpas podklad UNI MAR se dodava se v 2 zakladnich
odstinech: bilg (W) a hn&dg (H).

weberpas podklad UNI BRICK se dodava se v 5 zakladnich
odstinech: BOI, BO2, BO3, BO4, BO5, které naleznete v nové
vzorkovnici dekorativnich povrcht weberdesign.

www.czweber

weberpas podkiad UNI BRICK

Pouziti a definice vjrobku

> K Upravé podkladu pod tenkovrstvé pastovité omitky a weberpas marmolit.
Barevny odstin se voli priblizné dle odstinu nasledné pouzité pastovité
omitky, pod weberpas marmolit se pouziva bilg odstin podkladniho natéru.
Penetrace weberpas podklad UNI BRICK slouZi k Upraveé podkladu pod omit-
ku weberpas silikon BRICK, kterou se provadi dekorativni povrch imitujict
cihelné zdivo a zaroven vytvari barevng odstin spary zdiva.

Rady, tipy, upozorneni

> Pfed nanasenim zakryjte plochy, které muzete podkladnim natérem po-
trisnit.

> Dbejte na vhodné klimatické podminky pri provadént.

> PouZivejte predepsané ochranné pracovni pomuUcky.

A
Spotreba
Nazev Spotieba Cislo vrobku
weberpas podkiad UNI 0,8kg/m?1 vrstva NPU700
weberpas podkiad UNI MAR 0,8kg/m?1 vrstva NPU700MAR
weberpas podkiad UNI BRICK 0,4kg/m? 2 vrstvy NPU700BR

Uvedené spotfeby jsou orienta¢ni a mohou se odliSovat dle druhu podkladu a zpusobu zpracovani.

Odkazy Sluzby
kompletni navrhni si fasadu
dokumentace




weberpas silikon brick

Silikonova tenkovrstva pastovita omitka k vytvareni imitace cihelného zdiva
Pouziti a definice virobku

J ¢ b o tovitd omitka obsahujict icke poji b F 1 P4 B4d 4
7 Sikonavou Gisperz), pripravend k pRMEM poUEil se SUStEmOvoy pe- : Nejdulezite)s

netraci weberpas podklad UNI BRICK. VI as.‘.n os.ri

> Omitka je ur€ena k vytvoreni imitace rezného cihelného zdiva pri provadént
novych, tradi¢nich i zateplengch fasad, jejich rekonstrukci, modernizact
a renovaclt.

Rﬂd\,, {ip\'n uPozornéni Cc Jjemnozrnna omitka pro
> K penetraci podkladu se pouZiva probarveny podkladni natér weberpas VgtVéFeni imitace rezného
podkladu UNI BRICK v barevném odstinu dle vzorkovnice weberdesign. Cihelného ZdiVQ

> Pri doobjednavani je nutné uvadeét ¢islo prvni vyrobené SarZze. Pro pro-
dlouzeni zivotnosti a zachovani vzhledu doporucujeme provadét vhod-
nou 0drzbu.

c vysoka vodoodpudivost

> Dbejte na vhodné klimatické podminky pri provadeént.
> Omitku weberpas silikon brick nelze zpracovavat za nizkgch teplot s pouzi-
tim urychlovacel c snadna aplikoce
> PouZivejte predepsané ochranné pracovni pomucky.
A
Spotreba

> 2 az 2,5kg/m?

Uvedené spotfeby jsou orienta¢ni a mohou se odliSovat dle druhu podkladu a zpusobu zpracovani.
Systémové virobky Cislo v{robku 3

weberpas podklad UNI BRICK NPU700BR

Cislo vgrobku
OP B+¢. odstinu

Baleni
25kg

Odstiny

Dle vzorkovnice
weberdesign,
nebo na
vyzadani podle
barevného
vzorniku weber
colorline

od roku 2013.
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Odkazy Slu’ibsl Video

kompletni navrhni si fasadu provadéni
dokumentace
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weberpas silikon concrete [ weberpas silikon concrete finish

Silikonova tenkovrstva pastovitd omitka se vzhledem monolitického betonu

Pouziti a definice virobku

N "d°| v‘{."“‘" > Jemnozrnn@ probarvend pastovitd omitka obsahujici organické pojivo
@ e u ez‘ e s‘ a silikonovou disperzi, pfipravena k primému pouziti.

Vlasmor"‘ > Omitka weberpas silikon concrete je uréena k vytvoreni povrchu pripomi-
najict povrch monolitického betonu. Tato omitka se aplikuje do predem pri-
pravené jiz zaschlé vrstvy omitky weberpas silikon zrnitosti 1,5 mm. Rozetre
se nerezovgm hladitkem tak, ze se vyplni jeji povrch do roviny. Povrch

C jemnOZ rn n(] OmTtkO prO omitky weberpas silikon concrete se muze nechat bez daldiho hlazeni jako
-« _ pouze rozetreny, nebo se uhladi nerezovgm nebo plastovgm hladitkem.
vytvoreni textury betonu Pro dosazent hladkého povrchu Ize zaschlou omitku prebrousit brusngm

hladitkem nebo bruskou. Pro vytvoreni povrchu pripominajici kletovang
beton se omitka weberpas silikon concrete opatii vrstvou velmi jemné

C pOVFCh omTtky muze bgt omitky weberpas silicon concrete finish. Omitky se vétsinou voli ve stejném
~ % ~ barevném odstinu, ale neni to pravidlo. Volbou mirné odlisngch barevngch
hlazeng, brouseny nebo odstinG omitek Ize dosahnout povrchu pripominajici benatsky Stuk.
kletovang Rady, tipy, upozorneni
_ . > K penetraci podkladu se pouziva probarveny podkladni natér weberpas
c vysoka vodoodpudivost podklad UNI.

>V pripadé Zze zamgslite omitkou weberpas silikon concrete vytvaret na fa-
sadeé plastickg povrch napf. pomoci zubového hladitka, Sablony se zoubky
nebo vinkami, pripojte prosim k objednavce poznamku, aby omitka byla
vyrobena v husté konzistenci

> Dbejte na vhodné klimatické podminky pri provadént.
) s \AEIEFREID) > Omitku weberpas silikon concrete a weberpas silikon concrete finish nelze
INTERIER zpracovavat za nizkgeh teplot s pouzitim urychlovacel

EXTERIER > PouZivejte predepsané ochranné pracovni pomucky.

Spoﬁ'“eba

. I - bk Nazev SpotFeba Cislo vgrobku
CIs o vg ro v weberpas silikon concrete 1,5 az 2 kg/m? OP305Z
Viz tabulka weber pas silikon concrete finish 0,5 az 1kg/m? OP303F

Uvedené spotfeby jsou orienta¢ni a mohou se odlisovat dle druhu podkladu a zptsobu zpracovani.
-

Balenl Systémoveé vgrobky Cislo vgrobku

25 kg weberpas podkiad UNI NPU 700

weberton lazur NFLA + €. odstinu

Odstiny
vzornik
webercolorline
2013 a pozdejsi
edice

Na vyzadani
ize vytvorit
individualni
odstiny.
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Odkazy Sluibsl Video

kompletni navrhni si fasddu provadéni
dokumentace
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weberpas silikon wood

Probarvena pastovitd omitka vytvarejici imitaci textury dfeva na fasadeé
Pouziti a definice virobku

> Velmi jemnozrnna probarvena pastovitd omitka obsahujict organické po-

- o Ve g Vongp
jivo a silikonovou disperzi, pripravena k pfimému pouziti se systémovou @ Ne)dﬂlﬁllfejﬂ
viastnosti

penetract.

> Omitka je ur€ena k vytvorent imitace textury dreva pri provadéni novgch,
tradi¢nich i zateplengch fasad, jejich rekonstrukci, modernizaci a renovaci.

> Mozno pouZit i pro vytvorent hladkgch ploch na fasadé v kombinaci s ten- c velmi jemnoz rnna omitka pro
kovrstvou omitkou weberpas silikon zrnitosti 1,5 mm v . . -
vytvareni imitace textury dreva

Rady, tipy, upozorneni
¥ Ty, up na fasadé

> K penetraci podkladu se pouziva probarveny podkladni natér weberpas
podklad UNI.

> Dbejte na vhodné klimatické podminky pfi provadént. c MOZNo pOUiTt i Pro VgtVOFeni
> Omitku weberpas silikon wood nelze zpracovavat za nizkgch teplot s pou- hlad kgch plOCh na F(]Séldé
Zitim urychlovacel!

> PouZivejte predepsané ochranné pracovni pomucky. c Vg SOké VOd OOd pUd iVOSt
A

Spotreba

> 2 az 2,5kg/m?

Uvedené spotfeby jsou orientaéni a mohou se odligovat dle druhu podkladu a zpUsobu zpracovan.

Systémové vgrobky Cislo vgrobku _@ EPD
weberpas podkiad UNI NPU 700 %RIFIED

weberton lazur NFLA + ¢&. odstinu EXTERIER

Cislo vgrobku
oP W

Baleni
25 kg

Odstiny
vzornik
webercolorline
2013 a pozdejsi
edice

Na vyzadani
ize vytvorit
individualni
odstiny.
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Odkazy Slu’ibsl Video

kompletni navrhni si fasadu provadéni
dokumentace
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weberton lazur

Dekorativni natér se snizenou kryvosti

Nejdiilezite)si
viastnosti

c dekorativni natér pro barevné
zvQraznéni kresby dreva pfri
imitaci drevéného povrchu
omitkou weberpas silikon wood

L

POUZE
EXTERIER

Cislo vgrobku

Baleni
5kg; 20kg

Odstiny
vzornik

webercolorline

Vv

2013 a pozdejsi
edice

Na vyzadani
ize vytvorit
individualni
odstiny.

w
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NFLA +¢&. odstinu

Pouziti a definice vjrobku

> Fasadni natér se snizenou kryct schopnosti obsahujict silikonovou disper-
zi, pfipraveny k pfimému pouZziti.

> Je uréen k pouziti v kombinaci s omitkou weberpas silikon wood. SlouZi
pro barevné zvgraznéni kresby dreva pfi vytvareni imitace drevéného
povrchu na fasadé omitkou weberpas silikon wood nebo pr vytvarent refli-
éfnich prvky omitkou weberpas silikon form.

Rady, tipy, upozorneni

> Pro prodlouzent zivotnosti a zachovani vzhledu doporucujeme provadét
vhodnou 0drzbu.

> Dbejte na vhodné klimatické podminky pri provadeént.

> PouZivejte predepsané ochranné pracovni pomucky.
A

Spotreba

> 0,2kg/m?

Uvedené spotfeby jsou orienta¢ni a mohou se odliSovat dle druhu podkladu a zpusobu zpracovani.

Systémové vgrobky Cislo virobku

weberpas silikon wood oPW

0dkaz1

kompletni
dokumentace

Sluibsl

navrhni si fasadu

vzornik
webercolor line

OFA0
]




weberpas silikon brush

Silikonova tenkovrstva pastovitd omitka specifické kartdCované textury
Pouziti a definice virobku

> Jemnozrnna probarvend pastovitd omitka obsahujict organickeé pojivo a

- o Ve g Vongp
silikonovou disperzi, pfipravena k primému pouziti se systémovou pene- @ Ne)dﬂlﬁllfejﬂ
viastnosti

tract.

> Omitka je ur€ena k vytvorent specialni textury rovnobézngch drazek vy-
tvorengch hlazenim povrchu mokré rozetfené omitky karté¢em. Povrch
omitky se vétsinou zpracovava primymi rovnobézngmi tahy kartace ve a = = v -
vodorovném nebo svislém sméru. K Upravé povrchu omitky weberpas c jemnozrnna omitka urcena pro
silikon brush je vhodn( napr. tzv. tapetovaci kartac, kterg se pouziva pfi ~ P - -
tapetarskgch pracich. Vgsledna textura povrchu kartdcované omitka zavist UPFQVU POVrChU kO rtOCOVOnlm
na tvrdosti pouzitého kartace a tlaku na kartac. Pri pouziti tvrdsiho kartace
je karta¢ovana struktura vgrazngjsi.

Rady, tipy, upozorneni

> K penetraci podkladu se pouziva probarveny podkladni natér weberpas
podkladu UNI.

c tahy kartace vytvori na omitce
mnozstvi rovnobézngch rgh
> Dbejte na vhodné klimatické podminky pri provadént. c VgSOkO VOdOOdedIVOSt

> Omitku weberpas silikon brush nelze zpracovavat za nizkgch teplot s pou- POVrChU Omltky
zitim urychlovace

> PouZivejte predepsané ochranné pracovni pomucky.

Spotreba
Nazev Spotieba Cislo vgrobku _@ %FEI!H))

weberpas silikon brush 1,5 mm 2,5 -3 kg/m? OP3I5BR + & odstinu INTERIER
weberpas silikon brush 2 mm 3,3-3,5 kg/m? OP320BR + ¢. odstinu
weberpas silikon brush 3 mm 4,5-5 kg/m? OP330BR + &. odstinu
Uvedené spotfeby jsou orienta¢ni a mohou se odliSovat dle druhu podkladu a zpUsobu zpracovant.
b -
. Cislo vgrobku
Systémové vgrobky Cislo vgrobku Vi > tO bU | kCI
weberpas podklad UNI NPU 700
-
Baleni

25 kg

Odstiny
vzornik
webercolorline
2013 a pozdejsi
edice
Na vyzadani
ize vytvorit
individualni
odstiny.
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Odkazy Slu’ibsl

kompletni navrhni si fasadu vzornik
dokumentace webercolor line
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weberpas silikon form

Silikonova tenkovrstva pastovitd omitka k vytvareni plastickgch dekoraci na fasadé

Pouziti a definice vjrobku

N "d°| V‘{"“" > Jemnozrnn@ probarvend pastovitd omitka obsahujici organické pojivo
e u €Z| e S‘ a silikonovou disperzi, pfipravend k pfimému pouziti se systémovou

@ ’ VIasmos‘ti penetract.

> Omitka je ur¢ena k vytvorent plastickgch povrcht na fasddé pripominajict
napfr. texturu obkladu bridlict.

ojemnozrnné omTtka Pro > Mozno pouZit i pro vytvorent hladkgch ploch na fasadé v kombinaci
vytvoreni plastickgch povrch

s tenkovrstvou omitkou weberpas silikon zrnitosti 1,5 mm.

> Finalni barevné ztvarnént Ize vytvorit fasadnim natérem weberton lazur

fasadé eni
na fasadé Rady, tipy, upozornéni

c finalni barevné ztvarnéni lze

> K penetraci podkladu se pouziva probarveny podkladni natér weberpas

vytvorit fasadnim natérem podkiadu UNI.
weberton lazur > Dbejte na vhodné klimatické podminky pfi provadént.
c Vgsoké vodood pudivost > Omitku weberpas silikon form nelze zpracovavat za nizkgch teplot s pouzi-

tim urychlovace.

povrchu omitky

> PouZivejte predepsané ochranné pracovni pomucky.

Spotreba
> 3 az 7kg/m?

@ Uvedené spotfeby jsou orienta¢ni a mohou se odliSovat dle druhu podkladu a tloustce vytvoreného
plastického vzoru.

EXTERER Systémové virobky Cislo virobku
weberpas podklad UNI NPU 700
weberton lazur NFLA + €. odstinu

Cislo vgrobku
OP FORM
Baleni

25kg

Odstiny
vzornik
webercolorline
2013 a pozdejsi
edice

Na vyzadani
ize vytvorit
individualni
odstiny.

Odkazy Sluibsl

kompletni navrhni si fasddu vzornik
dokumentace webercolor line

OFA0
]
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weberpas granit weberpas sandstone

Dekorativni pastovitd omitka k vytvoreni imitace kamenného zdiva

Pouziti a definice virobku

> Jemnozrnna pastovitd omitka obsahujici organické pojivo pripravena
k pfimému pouziti se systémovou penetraci weberpas podklad UNI BRICK.

> Omitka je ur¢ena k vytvoreni imitace rezného kamenného zdiva (grani-
tového a piskovcového) pfi provadéni novgch, tradi¢nich i zateplengch
fasad, jejich rekonstrukci, modernizaci a renovaci.

Rady, tipy, upozorneni

> K penetraci podkladu se pouziva probarveny podkladni natér weberpas
podklad UNI BRICK v barevném odstinu dle vzorkovnice weberdesign.

> Dbejte na vhodné klimatické podminky pri provadéni.

> PouZzivejte pfedepsané ochranné pracovni pomucky.
A

Spotreba

> weberpas granit: 3 5kg/m?

> weberpas sandstone: 2,8 kg/m?
Uvedené spotfeby jsou orienta¢ni a mohou se odliSovat dle druhu podkladu a zpusobu zpracovani.

Systémové virobky Cislo vgrobku
weberpas podklad UNI BRICK NPU 700BR
4
Odkazy Sluzby
kompletni navrhni si fasddu
dokumentace

rr

[=]F A

Nejdileziteys
&) vietnosti 2

c jemnozrnnd omitka pro
vytvareni imitace rezného
kamenného zdiva na fasadé

c vysoka vodoodpudivost

c snadna aplikace

£k

Cislo vgrobku
OP G + kbd vzoru
OPS

Baleni
20 kg

Odstiny
celkem 3 vzory
dle vzorkovnice
weber design

www.czweber 197
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Trpytky k okrasleni omitky

Pouziti a definice vjrobku

N "d°| V‘{"“" > Leskla zrna weberflitr nastfikand do mokré tenkovrstvé omitky svgmi
e u €Z| e)S‘ leskigmi plochami odraZzeji dopadajict svétlo a vytvari podobny efekt jako

@ VlﬂS'h’\DS‘ﬁ Supinky slidy v minerdlnich skrabangch omitkach.
> Weberflitr jsou leskla barevna zrna, kterd se nanasi technologif stfikani do
mokré vrstvy nanesené tenkovrstvé omitky.

Rady, tipy, upozorneni

> Dbejte na vhodné klimatické podminky pri provadént.

c vytvari trpytivg vzhled fasady

> PouZivejte predepsané ochranné pracovni pomucky.

c ¢ernd a zelena varianta Spotreba
> 0,2kg/m?
Uvedené spotfeby jsou orienta¢ni a mohou se odlisovat dle druhu podkladu a zpUsobu zpracovani.
c nanasi se strikanim do Cerstvé _ y S
Nazev Spotreba Cislo vgrobku
omit kg weberflitr éerng cca. 0,4kg/m? WFC
weberflitr Eerng jemng cca. 0,3kg/m? WFCJ
weberflitr zeleng cca. 0,4kg/m? WFZ
weberflitr zeleng jemng cca. 0,3kg/m? WFZ)

Uvedené spotfeby jsou orientaéni a mohou se odlisovat dle druhu podkladu a zpUsobu zpracovant.

L

POUZE
EXTERIER

Cislo vgrobku
viz tabulka

Baleni
5kg; 25kg

Odstiny
cerny, zeleny
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Odkazy Sluibsl

kompletni navrhni si fasddu
dokumentace
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fasadni dekoracni profily a nadokenni Fimsy

se specialni pruznou disperzni omitkou

nadokenni dekorace typy obloukl
/m
VARIANTA A VARIANTA C

VARIANTA B VARIANTA D
TYPIV.
- P
Sambrany parapety
_ 35
] i — T T ] ==
<l Ei o E
3 8 3 3 s
SA 01 (120x32mm) 7SA 02 (120x25mm)  SA 03 (115x35mm) SA 04 (100x34mm)
PA 01 (150x70mm) PA 02 (150x80mm) PA 03 140x70mm) PA 04 (130x55mm)
v v owe ol v 2 we
podstresnl rimsy prubezne rimsy
1S
180
80
ol o
i al g
<
PDR 01 (250x250mm) PDR 02 (280x25omm)  PDR 03 (320x250mm) PDR 04 (200x200mm) PRR 01 (10ms0mm) PRR 02 (225x150mm) PRR 03 (250x115mm)
PRSP
bosazni kameny nuty
3 g
o - 40T m
B o0 ol 02 03 S
[ — i E
330 330 N 300 8
[~}
04 05 06 =
%[ T a
BKI/BK= - — — NU 6001 NU 6004 2
E\
Q
£
P
klenaky 8

KL 03
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Nejdiilezite)si
viastnosti

c oSetfuje napadené omitky

¢ odstrani nezadouci
mikroorganizmy

c jednoduché zpracovani

£

INTERIER
EXTERIER

Sl Cislo vijrobku

VOO3

Baleni
== 5 1kg; 5 kg

www.czweber
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odstranovac ras, mecht a liSejniko

Pouziti a definice vjrobku

> Biologicky roztok Ucinngch latek k odstrafiovani rfas, mechd a lisejnikd
z povrchu fasad a stavebnich konstrukct.

> Pripravek je ur¢eny k odstrafovani fas, mechu a ligejnikd z povrchu fasad
a stavebnich konstrukct jako napriklad, betonovgch podezdivek, opérngch
zd1, Sikmgch stfech apod. Pouziva se v kombinaci s nasledngm oplachem
¢isténgch ploch tlakovou vodou.

Rady, tipy, upozorneni

> Nejdrive doporucujeme na malé plose vyzkouset vhodng pomeér fedént
pripravku.

> Dbejte na vhodné klimatické podminky pfi provadent.
> PouZivejte predepsané ochranné pracovni pomucky.

> PouZivejte biocidni pripravky vZdy bezpecné. Pied pouzitim si vZdy pre-
ctéte Gdaje na obalu a pfipojené informace o pfipravku.

Spotreba

> cca 01-0,4 kg/m?

Uvedené spotfeby jsou orienta¢ni a mohou se odlisovat dle druhu podkladu a zpUsobu zpracovani.

Odkazy Sluibsl

kompletni
dokumentace

navrhni si fasadu




odstranovac stargch natérd a omitek

Odstranovac natéru a omitek se syntetickm pojivem

Pouziti a definice vjrobku

> Prostfedek na odstrafiovani omitek a natéry s organickgm pojivem.

> Pouziva se k odstranéni omitek a natéry s organickgm pojivem ze
silikatovgch podkladt nebo zakladnich vrstev vnéjsich tepelné izola¢nich
kompozitnich systému. Vhodng také pro odstranéni nechténého uspinént
okolnich nenatirangch ploch témito materialy (zamkové dlazby, soklv,
keramickgch obklad®). NepouZivat pro odstran&ni skvrn z natirangch
podklady, ramu oken, parapety s barevnou Upravou apod.

Rady, tipy, upozorneni

> Nepouzivat pro odstranéni skvrn z natirangch podkladu, ramu oken, pa-
rapetU s barevnou Upravou apod.

> Pfed nanadsenim odstrafnovaée natéru je nutné dokonale zakrgt véech-
ny lakované a umélohmotné plochy, omylem zneci$téné plochy je tfeba
rychle umgt vodou.

> Dbejte na vhodné klimatické podminky pfi provadeént.

> PouZivejte predepsané ochranné pracovni pomucky.
A

Spotreba

> 0,3-0,6kg/m?

Uvedené spotfeby jsou orienta¢ni a mohou se odlisovat dle druhu podkladu a zpUsobu zpracovani.

Odkazy Slu’ibsl

kompletni navrhni si fasadu
dokumentace

' Nejdileziteys
&) vietnosti 2

c dukladné ocisténi podkladu
c lehce zpracovatelng
c Setrng k zivotnimu prostredi

c biologicky odbouratelna smés

Or

POUZE
EXTERIER

Cislo vgrobku
E703

-
Baleni

www.czweber

0,751: 5kg; 20kg
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weberodstranovaé uhlic¢itanovgch vgkvéeto

Prostredek k odstranovani vgkveétu z fasady

Nejdiilezite)si
viastnosti

c rychlé odstranéni mineralnich,
uhli¢itanovgch vgkvéto

c vhodné na tenkovrstvé omitky

Y

INTERIER
EXTERIER

BB CGislo virobku
WOUV
= Baleni
1151

Pouziti a definice virobku
> Prostfedek na odstranéni mineralnich a uhli¢itanovgch vgkveto.

> Prostfedek je ur€en na odstranéni mineralnich vgkvety, uhlic¢itanovgch
vgkvett a cementovygch stop z povrchU tenkovrstvgch omitek, betonu, ka-
mene, licovgch cihel, cihelné obkladové pasky, keramicky obklad.

Rady, tipy, upozorneni

> Nesmi se pouZivat na kovy!

> Dbejte na vhodné klimatické podminky pfi provadent.
> PouZivejte predepsané ochranné pracovni pomucky.
Spotreba

> 2,5 az 3,0kg/m?
Uvedené spotieby jsou orientacni a mohou se odlidovat dle druhu podkladu a zpUsobu zpracovani.

Odkazy Sluibsl

kompletni navrhni si fasadu
dokumentace




weberimpregnace

Prostredek k impregnaci a ochrané fasady

Pouziti a definice virobku
> Transparentn’ impregnacni natér na vodni bazi.

> Je ur€en na hyrofobizaci tenkovrstvgch omitek, hlavné dekorativni omitky
weberpas marmolit, betonu, umélého i prirodniho kamene, licovgch cihel.
pPovrchy oSetfené prostfedkem weberimpregnace je mozno cistit prou-
dem cisté studené vody, pripadné Ize pouZit weberfasadni Eistici prostie-
dek.

Rady, tipy, upozorneni

> Pfed aplikacT je tfeba provést vycisténi podkladu weberfasadnim &isticim
prostredkem.

> Dbejte na vhodné klimatické podminky pri provadent.
> PouZzivejte pfedepsané ochranné pracovni pomucky.
A
Spotreba
> cca. 0] az 0,2 kg/m? podle savosti podkladu, na vysoce savé podklady
i vice
Uvedené spotfeby jsou orienta¢ni a mohou se odliSovat dle hrubosti podkladu a zpUsobu zpracovan.

Odkazy Sluibsl

kompletni navrhni si fasadu
dokumentace

Nejdileziteys
&) vietnosti 2

c hydrofobizace soklovgch ¢asti
staveb

c vhodné pro omitku
weberpas marmolit

¢ vytvori samocistici povrch

c vysoka paropropustnost

O

POUZE
EXTERIER

S Cislo virobku
P WIMP

Baleni
e 1151

Tweber Odstiny
| Transparentni

www.czweber
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Cistici prostredek

Pouziti a definice vjrobku

s 1e Ve g V-w2 B> Roztok G¢inngch latek uréeng k podpore odstranéni bézngch necistot
NQ dU'CZﬂ'e Sl z povrchu fasad.
vlas‘rnosf| > Pripravek je uréeny k podpore odstranovani bézného atmosférického

znecisténi povrchu fasad. Pouziva se v kombinaci s nasledngm oplachem
¢isténgch ploch tlakovou vodou.

> Vysoka ocinnost.
- v 4
Rady, tipy, upozorneni
> Nejdfive doporuéujeme na malé plose vyzkouset vhodng pomér fedéni

a dobu pusobeni pfipravku. Po prekroéeni optimalni doby puUsobeni se
oéinnost prostifedku pomalu sniZuje.

c ocCisti a ozivi starou fasadu

c pfipravi podklad pro dalsi
OprQVU pOVFChO > Dbejte na vhodné klimatické podminky pfi provadént.

> PouZivejte predepsané ochranné pracovni pomucky.

o velmi 0¢inng Spotreba

> 0,05-0,2 |/m?
;D(-

Uvedené spotfeby jsou orienta¢ni a mohou se odlisovat dle druhu podkladu a zpUsobu zpracovani.
POUZE

EXTERIER

BB Cislo virobku
E709
==y Baleni
e e 1,51 201
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Odkazy Sluibsl

kompletni navrhni si fasadu
dokumentace
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urychlovaé

pro weberpas akrylat, weberpas silikon, weberpas aquaBalance

Pouziti a definice vjrobku

> Pridavng komponent do pastovitgch omitek weberpas akrylat, weberpas
silikon, o weberpas aquaBalance pro praci, kdy noc¢ni teploty mohou
poklesnout na bod mrazu.

> Pouziva se jako prisada do pastovitgch omitek weberpas akrylat, weberpas
silikon a weberpas aquaBalance. pri ocekdvangch poklesech teplot po
aplikaci. Zajistuje rychlejsi tuhnuti omitky. V dob& nandseni omitky
musT byt teploty nad +5°C. Pfi vysoké vzdusné vihkosti mUzZe urychlovaé
fungovat omezené.

> Jiz po 4 hodindch nanesena omitka s pfidavkem urychlovace snese
teploty az -5°C.

- v 4
Rady, tipy, upozorneni
> PFi vysoké vzdusné vihkosti, mUZe urychlovaé fungovat omezené.

> NepouZivat pro designové omitky: weberpas silikon brick, weberpas silikon
wood, weberpas silikon concrete/concrete finish, weberpas silikon brush,
weberpas silikon form!

> Dbejte na vhodné klimatické podminky pri provadént.

> PouZivejte predepsané ochranné pracovni pomucky.
A

Spotreba

> 100 g (1 baleni) urychlovace na 25 kg pastovité omitky.

Odkazy Sluibsl

kompletni navrhni si fasadu
dokumentace

¢\ Neidilesitsisi
&) vietnosti 2

c umoznuje praci pfi nizkgch
teplotach

c jednoduché pouziti

Sl Kk

POUZE
EXTERIER

Cislo vgrobku
4 VOOI

Baleni
100 g

www.czweber
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adhezni emulze H

Emulze ke zv{Seni prilnavosti omitky

Pouziti a definice vjrobku

N 2 d° l V‘{V“" B> Pouziva se k pripravé malt na opravy fasad, pridava se do zameésove vody
e u €Z| e S‘ nebo vody pro predchozi zvihéent podkladu. Dosahuje se lepsiho spojent

vl s.rnos“-' omitky s podkladem. PUsobi i jako plastifikator, omezuje vznik trhlin pfi
a ‘ nanesent vétsich tloustek omitky, zlepSuje zpracovatelnost.

> Emulze ke zvgseni prilnavosti s plastifika¢nim 0¢inkem.
- v ’
Rady, tipy, upozorneni
> Adhezni emulze H se mUze pridavat i do Stukové omitky — webersan 600.

Timto zpusobem upravend malta, je vhodna predevsim na opravy sta-
rgch Stukd. Nanesenou vrstvu musime chranit pred rychlgm vyschnutim.

fo) pﬁdé ni do SméSi zamezi vzniku Malty se mohou obvykigm femesingm zpUsobem roztirat i zahlazovat.
prOSklin ve §tUkU > Dbejte na vhodné klimatické podminky pri provadeént.

c zvysuje prilnavost

> PouZivejte predepsané ochranné pracovni pomucky.
A
Spotreba

> cca 0,1kg/m?
Uvedené spotfeby jsou orienta¢ni a mohou se odliSovat dle druhu podkladu a zpusobu zpracovani.

2amesova voda

> Adhezni emulze H se obvykle fedi v poméru 1:5 ¢istou vodou.

c zvysuje plasticitu smési

O <Y

POUZE APLIKACE APLIKACE
EXTERIER STETKOU VALECKEM

B GCislo virobku
H716

Baleni
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Jweber Odstiny
Mlecné
zabarvenaq,
PO vyschnuti
transparentni
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Odkazy Sluibsl

kompletni navrhni si fasadu
dokumentace
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hloubkovy zpevinovac¢ omitek

Zpevnuje staré omitky
Pouziti a definice virobku

> K ochrané stavby a jejimu dalsimu barevnému a strukturalnimu ztvarnént.

- P~ Ve g Vongp
Vhodng zviasté pri rekonstrukci, modernizaci a renovaci fasad. Povrchove @ Ne)dlllelﬂ'ejﬂ
viastnosti

savé omitky, rovnéz tak staré, pevné. Je vhodny i pro zpevnéni piskujicich
interiérovgch omitek.

> Prostredek slouzi k priprave povrchU omitek pred natéracskgmi prace-
mi a poskytuje dopliujici ochranu pred agresivnimi atmosférickgmi viivy.
Neutralizuje Cerstvé, jesté alkalické vapenné a cementové omitky a sjed-
nocuje nerovnomeéerné savé podklady.

Rady, tipy, upozorneni e
> Podkladni natér se nepouziva. Hloubkovg zpevitova& omitek se nefedr. c odstrani kridovani pOVFChU

> Dbejte na vhodné klimatické podminky pri provadént.

c hloubkové zpeviuje staré
omitky

¢ snhizuje nasakavost

> PouZivejte predepsané ochranné pracovni pomucky.

Spotreba ¢ neutralizuje podklad
> 02kg/m? 1 vrstva pod natéry a omitky

Uvedené spotfeby jsou orienta¢ni a mohou se odliSovat dle druhu podkladu a zpusobu zpracovani.

0 £

POUZE APLIKACE APLIKACE
EXTERIER STETKOU VALECKEM

8B Gislo virobku
H707

[ Baleni
== = 51

Sweber Odstiny
S Bezbarvy,
po aplikaci
transparentnt
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kompletni navrhni si fasadu
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